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BEKANNTMACHUNGEN

Technische Baubestimmungen

- Liste der Technischen Baubestimmungen -

1. Auf Grund des §3 Absatz 3 Satz 1 der Hamburgischen

Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005
(HmbGVBL. S. 525, 563), zuletzt geindert am 11. April
2006 (HmbGVBL. S. 166), werden die in der anliegenden
Liste der Technischen Baubestimmungen enthaltenen
technischen Regeln als Technische Baubestimmungen
eingefiithrt. Hiervon ausgenommen sind die Abschnitte
in den technischen Regeln iiber Priifzeugnisse.

Die Liste der Technischen Baubestimmungen mit den
Anlagen ist als Anlage 1 zu dieser Bekanntmachung
abgedruckt. Auflerdem wird die nachfolgend aufge-
fihrte Technische Baubestimmung als Anlage 2, die in
der Liste der Technischen Baubestimmungen enthalten
ist, abgedruckt:

— Richtlinie tiber Flichen fiir die Feuerwehr, Fassung
Februar 2007 (Anlage 2).

. Beziiglich der in dieser Liste genannten Normen, ande-
ren Unterlagen und technischen Anforderungen, die
sich auf Produkte beziehungsweise Prifverfahren bezie-
hen, gilt, dass auch Produkte beziehungsweise Priifver-
fahren angewandt werden diirfen, die Normen oder sons-
tigen Bestimmungen und/oder technischen Vorschriften
anderer EU-Mitgliedstaaten und weiterer Vertragsstaa-
ten des Europidischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie
der Schweiz und der Tiirkei entsprechen, sofern das
geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Ge-
sundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermafien
dauerhaft erreicht wird.

Sofern fiir ein Produkt ein Ubereinstimmungsnachweis
oder der Nachweis der Verwendbarkeit, zum Beispiel
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder
ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis, vorgese-
hen ist, kann von einer Gleichwertigkeit nur ausgegan-
gen werden, wenn fiir das Produkt der entsprechende
Nachweis der Verwendbarkeit und/oder Ubereinstim-
mungsnachweis vorliegt und das Produkt ein Uberein-
stimmungszeichen tragt.

. Priifungen, Uberwachungen und Zertifizierungen, die

von Stellen anderer EU-Mitgliedstaaten und weiterer
Vertragsstaaten des Europidischen Wirtschaftsraums
(EWR) sowie der Schweiz und der Tiirkei erbracht wer-
den, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen auf
Grund ihrer Qualifikation, Integritit, Unparteilichkeit
und technischen Ausstattung Gewihr dafiir bieten, die
Prifung, Uberwachung beziehungsweise Zertifizierung
gleichermaflen sachgerecht und aussagekriftig durchzu-
fithren. Die Voraussetzungen gelten insbesondere als
erfullt, wenn die Stellen nach Artikel 16 der Richtlinie
89/106/EWG fiir diesen Zweck zugelassen sind.

. Die Bekanntmachung der Behorde fiir Stadtentwick-

lung und Umwelt iiber die ,,Liste der Technischen Bau-
bestimmungen® vom 1. Dezember 2009 (Amtl. Anz.
Nr. 11 vom 9. Februar 2010, S. 229) wird aufgehoben.

Hamburg, den 29. November 2010

Die Behoérde fiir Stadtentwicklung und Umwelt
Amtl. Anz. S. 261
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Amtl. Anz. Nr. 11

Liste der Technischen Baubestimmungen
— Fassung November 2010 -

Vorbemerkungen

Die Liste der Technischen Baubestimmungen enthilt tech-
nische Regeln fiir die Planung, Bemessung und Konstruk-
tion baulicher Anlagen und ihrer Teile, deren Einfiihrung
als Technische Baubestimmungen auf der Grundlage des § 3
Absatz 3 Satz 1 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO)
erfolgt. Technische Baubestimmungen sind allgemein ver-
bindlich, da sie nach §3 Absatz 3 Satz 1 HBauO beachtet
werden miissen.

Es werden nur die technischen Regeln eingefiihrt, die zur
Erfilllung der Grundsatzanforderungen des Bauordnungs-
rechts unerldsslich sind. Die Bauaufsichtsbehorden sind
allerdings nicht gehindert, im Rahmen ihrer Entscheidun-
gen zur Ausfiillung unbestimmter Rechtsbegriffe auch auf
nicht eingefiihrte allgemein anerkannte Regeln der Technik
zuriickzugreifen.

Soweit technische Regeln durch die Anlagen in der Liste
gedndert oder ergidnzt werden, geh6-ren auch die Anderun-
gen und Ergidnzungen zum Inhalt der Technischen Baube-
stimmungen.

Anlagen, in denen die Verwendung von Bauprodukten
(Anwendungsregelungen) nach harmonisierten Normen
nach der Bauproduktenrichtlinie geregelt ist, sind durch
den Buchstaben ,,E“ kenntlich gemacht.

Gibt es im Teil I der Liste keine technischen Regeln fiir die
Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Nor-
men und ist die Verwendung auch nicht durch andere allge-
mein anerkannte Regeln der Technik geregelt, konnen

Anwendungsregelungen auch im Teil II Abschnitt 5 der
Liste enthalten sein.

Europidische technische Zulassungen enthalten im Allge-
meinen keine Regelungen fiir die Planung, Bemessung und
Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile, in die die
Bauprodukte eingebaut werden. Die hierzu erforderlichen
Anwendungsregelungen sind im Teil II Abschnitte 1 bis 4
der Liste aufgefiihrt.

Im Teil III sind Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte
und Bausitze, die in den Geltungsbereich von Verordnun-
gen nach § 20 Absatz 4 und § 21 Absatz 2 HBauO fallen (zur-
zeit nur die Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von
Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der
Hamburgischen Bauordnung [WasBauPVO]), aufgefiihrt.

Die technischen Regeln fiir Bauprodukte werden nach § 20
Absatz 2 HBauO in der Bauregelliste A bekannt gemacht.
Sofern die in Spalte 2 der Liste aufgefiithrten technischen
Regeln Festlegungen zu Bauprodukten (Produkteigenschaf-
ten) enthalten, gelten vorrangig die Bestimmungen der
Bauregellisten.

*» Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 iiber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der
Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr.
L 204, S. 37), zuletzt geindert durch die Richtlinie
98/48/EG des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 20. Juli 1998 (ABIL. EG Nr. L 217, S. 18) sind beach-
tet worden.

Anlage 1

Liste der Technischen Baubestimmungen

Die Liste der Technischen Baubestimmungen umfasst technische Regeln zu

Teil I: Technische Regeln fiir die Planung, Bemessung
und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer
Teile

1. Technische Regeln zu Lastannahmen und Grundlagen
der Tragwerksplanung

2. Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausfithrung
2.1 Grundbau

2.2 Mauerwerksbau

2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau

2.4 Metallbau

2.5 Holzbau

2.6 Bauteile

2.7 Sonderkonstruktionen

3. Technische Regeln zum Brandschutz

4. Technische Regeln zum Wirme- und zum Schallschutz
4.1 Wirmeschutz

4.2 Schallschutz

5. Technische Regeln zum Bautenschutz

5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen

5.2 Holzschutz

6. Technische Regeln zum Gesundheitsschutz
7. Technische Regeln als Planungsgrundlagen

Teil II: Anwendungsregeln fiir Bauprodukte und Bausétze
nach europédischen technischen Zulassungen und
harmonisierten Normen nach der Bauprodukten-
richtlinie

Teil ITI: Anwendungsregeln fiir Bauprodukte und Bausétze
nach europédischen technischen Zulassungen und
harmonisierten Normen nach der Bauprodukten-
richtlinie im Geltungsbereich von Verordnungen
nach § 20 Absatz 4 und § 21 Absatz 2 HBauO

Anlagen:
Anlagen zu Teil I der Liste
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Teil I: Technische Regeln fiir die Planung, Bemessung und Konstruktion

baulicher Anlagen und ihrer Teile

Iquf Bezeichnung Titel Ausgabe F]gggiggi:lf;v
1 2 3 4 5
1. Technische Regeln zu Lastannahmen und Grundlagen der Tragwerksplanung
1.1 DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke
-1 -Teil 1: Wichten und Flichenlasten von Baustoffen, | Juni 2002 b
Bauteilen und Lagerstoffen
Teil 2 Lastannahmen fiir Bauten; Bodenkenngrofien, Februar 1976 D
Wichte, Reibungswinkel, Kohésion, Wandrei-
bungswinkel
-3 -Teil 3: Eigen- und Nutzlasten fiir Hochbauten Mirz 2006 D
-4 -Teil 4: Windlasten Mirz 2005 n
Anlage 1.1/1
-5 -Teil 5: Schnee- und Eislasten Juli 2005 n
Anlage 1.1/2
-6 -Teil 6: Einwirkungen auf Silos und Fliissigkeits- Miirz 2005 b
Anlage 1.1/5 behilter
DIN-Fachbericht 140 Auslegung von Siloanlagen gegen Staubexplosionen | Januar 2005 n
Anlage 1.1/5
-9 -Teil 9: AuBlergewohnliche Einwirkungen August 2003 n
Anlage 1.1/3
-100 -Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung, Mairz 2001 n
Anlage 1.1/4 Sicherheitskonzept und Bemessungsregeln
1.2 Nicht besetzt
1.3 Richtlinie ETB-Richtlinie — ,,Bauteile, die gegen Absturz Juni 1985 n
Anlage 1.3/1 sichern®
1.4 Nicht besetzt
Berechnungsgrundsétze fiir Hochwasserschutz- Amt. Anz.
15 Richtlinie winde, Flutschutzanlagen und Uferbauwerke im November 2007 Nr. 14/2008
’ Anlage 1.5/1 Bereich der Tideelbe der Freien und Hansestadt Seite 469-493
Hamburg"
2.  Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausfithrung
2.1 Grundbau
0
2.1.1 DIN 1054 Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd- und Januar 2005
Anlagen 2.1/7 E, 2.1/8 Grundbau
und 2.1/9/A1 -, Anderung Al Juli 2009 1
2.1.2 DIN EN 1536 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Juni 1999 D
Anlage 2.1/8 Arbeiten (Spezialtiefbau) - Bohrpfihle
. Richtlinie zur Anwendung von DIN EN Februar 2005 n
DIN Fachbericht 129 1536:1999-06
2.1.3 | DIN 4026 Rammpfihle; Herstellung, Bemessung und zulédssige | August 1975 n
Anlagen 2.1/3,2.1/10 E Belastung
und 2.3/18 E
2.1.4 | DIN 4093 Baugrund; Einpressen in den Untergrund; Planung, | September 1987 n
Anlage 2.3/18 E Ausfiithrung, Priiffung
2.15 DIN 4123 Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen | September 2000 h
im Bereich bestehender Gebidude
2.1.6 DIN 4124 Baugruben und Griben; Boschungen, August 1981 D
Anlage 2.1/4 Arbeitsraumbreiten, Verbau
2.1.7 DIN 4125 Verpressanker, Kurzzeitanker und Daueranker; November 1990 b
Anlagen 2.1/5 Bemessung, Ausfithrung und Priifung
und 2.3/18 E
2.1.8 | DIN 4126 Ortbeton-Schlitzwinde; Konstruktion und August 1986 2
Anlage 2.1/6 Ausfithrung
2.1.9 | DIN 4128 Verpresspfihle (Ortbeton- und Verbundpfihle) mit | April 1983 n
kleinem Durchmesser; Herstellung, Bemessung
und zuldssige Belastung

Die FuBnoten befinden sich am Ende der Liste.
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II:IfS Bezeichnung Titel Ausgabe Flgzgsgesgigfg
1 2 3 4 5
2.2 Mauerwerksbau
2.2.1 | DIN 1053 Mauerwerk
Anlage 2.2/5 E
-1 -Teil 1: Berechnung und Ausfithrung November 1996 n
Anlage 2.3/18 E
Teil 3 -; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausfiih- Februar 1990 D
rung
-4 -Teil 4: Fertigbauteile Februar 2004 n
-100 -Teil 100: Berechnung auf der Grundlage des September 2007 n
Anlage 2.2/6 semiprobabilistischen Sicherheitskonzeptes
2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
23.1 211111\;;3353 /14 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
und 2.3/19 E
-1 -Teil 1: Bemessung und Konstruktion August 2008 n
Anlage 2.3/15
-2 -Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, August 2008 b
Herstellung und Konformitéit — Anwendungsre-
geln zu DIN EN 206-1
DIN EN 206-1 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Juli 2001 n
Herstellung und Konformitét
-1/A1 -;- Anderung Al Oktober 2004 b
-1/A2 -;- Anderung A2 September 2005 D
3 -Teil 3: Bauausfithrung August 2008 n
Anlage 2.3/17
-4 -Teil 4: Erginzende Regeln fiir die Herstellung und | Juli 2001 n
Anlage 2.39E die Konformitit von Fertigteilen
-100 -Teil 100: Ziegeldecken Februar 2005 D
2.3.2 | Nicht besetzt
2.3.3 | Nicht besetzt
2.3.4 | DIN EN ISO 17660 Schweiflen - Schweifien von Betonstahl D
-1 -; Teil 1: Tragende Schweiflverbindungen Dezember 2006 n
Anlage 2.3/20
-2 -; Teil 2: Nichttragende Schweifiverbindungen Dezember 2006 n
Anlage 2.3/20
2.3.5 | DIN 4212 Kranbahnen aus Stahlbeton und Spannbeton; Be- Januar 1986 b
Anlage 2.3/4 rechnung und Ausfithrung
2.3.6 | DIN 4232 Winde aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefii- | September 1987 b
ge — Bemessung und Ausfithrung
2.3.7 | Nicht besetzt
2.3.8 | Nicht besetzt
T
2.3.9 | DIN 4213 Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen | Juli 2003
Anlage 2.3/23 aus haufwerksporigem Leichtbeton in Bauwerken
2.3.10 | DIN 18551 Spritzbeton; Anforderungen, Herstellung, Bemes- Januar 2005 b
Anlagen 2.3/8 E sung und Konformitit
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II‘\Ifg Bezeichnung Titel Ausgabe F]l;g;j;gigf:v
1 2 3 4 5
2.3.11 | Instandsetzungs- DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von
Richtlinie Betonbauteilen
Anlage 2.3/11 und
2.3/24E
Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungs- Oktober 2001 b
grundsitze
Teil 2: Bauprodukte und Anwendung Oktober 2001 v
Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Uber- Oktober 2001 b
wachung der Ausfithrung
2.3.12 | DIN 4223 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehértetem
Porenbeton
-2 -Teil 2: Bauteile mit statisch anrechenbarer Be- Dezember 2003 2
wehrung; Entwurf und Bemessung
3 -Teil 3: Winde aus Bauteilen mit statisch nicht Dezember 2003 2
anrechenbarer Bewehrung; Entwurf und Bemes-
sung
-4 -Teil 4: Bauteile mit statisch anrechenbarer Be- Dezember 2003 2
Anlage 2.3/22 wehrung; Anwendung in Bauwerken
-5 -Teil 5: Sicherheitskonzept Dezember 2003 N
2.4 Metallbau
2.4.1 | DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhen-
der Belastung
Teil 1 -; Berechnung und bauliche Durchbildung Mai 1980 b
Anlage 2.4/9 )
/Al -; -; Anderung Al September 2002 b
Anlagen 2.4/9 und 2.4/11
-2 -Teil 2: Berechnung geschweifiter Aluminiumkon- b
Anlagen 2.4/9 struktionen i September 2002
DIN V 4113-3 -Teil 3: Ausfithrung und Herstellerqualifikation November 2003 2
Anlage 2.4/9
2.4.2 | DIN 4119 Oberirdische zylindrische Flachboden-
Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen
Teil 1 -; Grundlagen, Ausfithrung, Priifungen Juni 1979 b
Anlage 2.4/1
Teil 2 -; Berechnung Februar 1980 n
0
243 211111\;;;;24 1 Kranbahnen; S‘tahltragwerk'e; Grundsitze fiir Be- Februar 1981
’ rechnung, bauliche Durchbildung und Ausfithrung
2.4.4 | DIN 18800 Stahlbauten
-1 -Teil 1: Bemessung und Konstruktion November 2008 b
Anlagen 2.4/12
und 2.4/15 E
22 -Teil 2: Stabilititsfille, Knicken von Stiben und November 2008 n
Stabwerken
-3 -Teil 3: Stabilititsfille, Plattenbeulen November 2008 D
-4 -Teil 4: Stabilititsfille, Schalenbeulen November 2008 n
-5 -Teil 5: Verbundtragwerke aus Stahl und Beton - Mirz 2007 b
Anlage 2.4/4 Bemessung und Konstruktion
-7 -Teil 7: Ausfithrung und Herstellerqualifikation November 2008 b
2.4.5 | DIN 18801 Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, September 1983 n
Anlage 2.4/1 Herstellung
2.4.6 | Nicht besetzt
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II:IfS Bezeichnung Titel Ausgabe Flgzgsgesgigfg
1 2 3 4 5
2.4.7 | DIN 18807 Trapezprofile im Hochbau
Teil 1 -; Stahltrapezprofile; Allgemeine Anforderungen, Juni 1987 n
Anlagen 2.4/1, 2.4/7 Ermittlung der Tragfihigkeitswerte durch Berech-
und 2.4/10 nung
-1/A1 -; - ; Anderung Al Mai 2001 n
Teil 3 -; Stahltrapezprofile; Festigkeitsnachweis und kon- Juni 1987 D
Anlagen 2.4/1, 2.4/8 struktive Ausbildung
und 2.4/10
-3/A1 -; - ; Anderung Al Mai 2001 D
Teil 6 - Al}lminium-Trapezprf)ﬁle_ und ihre Verbindungen; September 1995 Y
Anlage 2.4/10 Ermittlung der Tragfihigkeitswerte durch Berech-
nung
Teil 8 -; Aluminium-Trapezprofile und ihre Verbindungen; | September 1995 !
Anlage 2.4/10 Nachweise der Tragsicherheit und Gebrauchstaug-
lichkeit
Teil 9 -; Aluminium-Trapezprofile und ihre Verbindungen; |Juni 1998 b
Anlage 2.4/10 Anwendung und Konstruktion
— - 5
248 Eﬁg;_eRzlﬁ;;hme 016 Bemessung u{ld konstr_uktive Gestaltung von Tr'ag- {\}l;uli?ﬁgi( 1992 S;i9‘[212318
werken aus diinnwandigen kaltgeformten Bauteilen
249 | DIN 18808 Stahlbauten; Tragwerke aus Hohlprofilen unter Oktober 1984 n
Anlage 2.4/1 vorwiegend ruhender Beanspruchung
2.4.10 | Nicht besetzt
2.4.11 | DIN VENV 1993 Eurocode 3: April 1993 D
Teil 1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten;
Anlage 2.4/5 Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln,
Bemessungsregeln fiir den Hochbau
Richtlinie DASt-Richtlinie 103 November 1993 Yund ?
Richtlinie zu Anwendung von DIN V ENV 1993
Teil 1-1
2.4.12 | DIN V ENV 1994 Eurocode 4: Februar 1994 D
Teil 1-1 Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwer-
Anlage 2.4/6 ken aus Stahl und Beton;
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln,
Bemessungsregeln fiir den Hochbau
Richtlinie DASt-Richtlinie 104 Februar 1994 Yund?
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1994
Teil 1-1
2.4.13 | DASt-Richtlinie 007 Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfes- | Mai 1993 3
ter Baustihle
2.5 Holzbau
2.5.1 | DIN 1052 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Dezember 2008 b
Anlagen 2.5/4 E Holzbauwerken
2.5/5 und 2.5/8
2.5.2 DIN 1074 Holzbriicken September 2006 b
Anlage 2.5/8 und 2.5/9
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Lfd. p : Fundstelle bzw.
N Bezeichnung Titel Ausgabe Bl
1 2 3 4 5
2.5.3 | DIN VENV 1995 Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung Juni 1994 b
Teil 1-1 von Holzbauwerken;
Anlage 2.5/2 Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln,
Bemessungsregeln fiir den Hochbau
Richtlinie Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995 Februar 1995 h
Anlage 2.5/7% Teil 1-1
und 2.5/8
" Achtung: reduzierte charakteristische Werte!
2.6 Bauteile
2.6.1 |DIN 4121 Hingende Drahtputzdecken; Putzdecken mit Me- Juli 1978 n
tallputztrigern, Rabitzdecken;
Anforderungen fiir die Ausfithrung
DIN EN 1337-1 Lager im Bauwesen b
2.6.2 Anlage 2.6/5E -; Teil 1: Allgemeine Regelungen Februar 2001
2.6.3 | DIN 18069 Tragbolzentreppen fiir Wohngebiude; November 1985 b
Anlage 2.3/18 E Bemessung und Ausfithrung
2.6.4 | DIN 18168-1 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken — | April 2007 2
Anlage 2.6/7E Teil 1: Anforderungen an die Ausfithrung
2.6.5 |DIN 18516 AufBlenwandbekleidungen, hinterliiftet
-1 Anlagen 2.6/4 -; -3 Anforderungen, Prifgrundsétze Dezember 1999 b
und 2.6/11
0
-3 -3 -; Naturwerkstein; Anforderungen, Bemessung Dezember 1999
-4 Anlagen 2.6/3,2.6/6 E | -; -; Einscheiben-Sicherheitsglas; Anforderungen, Februar 1990 n
und 2.6/9 Bemessung, Priifung
5 -; -; Betonwerkstein; Anforderungen, Bemessung Dezember 1999 n
2.6.6 | Richtlinie Technische Regeln fiir die Verwendung von linien- August 2006 2
12\161/12g§ l2m6é 121.16r}(91 formig gelagerten Verglasungen (TRLV) 3/2007 Seite 110
Richtlinie Technische Regeln fiir die Verwendung von absturz- | Januar 2003 2
2.6.7 12\161};136 2.6/6 E, 2.6/9 und | sichernden Verglasungen (TRAV) 2/2003 Seite 58
2.6.8 | Richtlinie Technische Regeln fiir die Bemessung und Ausfiih- August 2006 2
Anlagen 2.6/6 E, 2.6/8 rung von punktférmig gelagerten Verglasungen 3/2007 Seite 106
und 2.6/9 (TRPV)

2.7 Sonderkonstruktionen

2.7.1 | DIN 1056 Freistehende Schornsteine in Massivbauart; Oktober 1984 n
Anlagen 2.7/1, 2.3/18 E Berechnung und Ausfithrung
und 2.7/13 E
2.7.2 Fliegende Bauten; Richtlinien fiir Bemessung und Februar 1983 b
DIN 4112 Ausfithrun
Anlagen 2.4/1 und 2.7/2 g
X\nlla 2.7/ Fliegende Bauten — Richtlinien fiir Bemessung und | Mérz 2006 b
ge & Ausfithrung; Anderung Al
2.7.3 | Richtlinie Richtlinie iiber den Bau und Betrieb Fliegender Mai 2007 Amt. Anz.
Bauten Nr. 8/2009

Seite 150-163
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Lfd. : : Fundstelle bzw.
N Bezeichnung Titel Ausgabe Bzl

1 2 3 4 5
2.74 | DIN 4131 Antennentragwerke aus Stahl November 1991 b
Anlage 2.7/3
2.7.5 | DIN V4133 Freistehende Stahlschornsteine Juli 2007 b
Anlage 2.7/14 E
2.7.6 | DIN 4134 Tragluftbauten; Berechnung, Ausfithrung und Be- Februar 1983 n
Anlage 2.7/5 trieb
2.7.7 | DIN 4178 Glockentiirme; Berechnung und Ausfithrung April 2005 b
2.7.8 | DIN EN 12812 Traggeriiste — Anforderungen, Bemessung und Ent- | Dezember 2008 n
Anlage 2.7/15 E wurf
0
2.7.9 DIN V 11535-1 Gewichshduser; Teil 1: Ausfithrung und Berechnung Februar 1998
Anlage 2.6/6 E und 2.6/9
2.7.10 | DIN 11622 Girfuttersilos und Giillebehilter
-1 -; Bemessung, Ausfithrung, Beschaffenheit; Januar 2006 b
Anlage 2.7/7 Allgemeine Anforderungen
-2 -; Teil 2: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffenheit; Juni 2004 D
Girfuttersilos und Giillebehilter aus Stahlbeton,
Stahlbetonfertigteilen, Betonformsteinen und Beton-
schalungssteinen
- i D
P?nla e 2.7/6 -; Teil 3: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffenheit; Juli 1994
ge & Girfutterhochsilos und Giillehochbehilter aus Holz
; ~ D
4 -; Teil 4: Bemessung, Ausfithrung, Beschaffenheit; Juli 1994
Girfutterhochsilos und Giillehochbehilter aus Stahl
DIN 18914 Diinnwandige Rundsilos aus Stahl September 1985 n
2.7.11
Anlagen 2.4/1
2.7.12 | Richtlinie Richtlinie fiir Windenergieanlagen; Einwirkungen Mairz 2004 Schriftenreihe B
Anlage 2.7/10 und Standsicherheitsnachweise fiir Turm und Griin- dc DIIeS ;-I ? 3
dung es t, Heft
2.7.13 | DIN EN 12811-1 Temporire Konstruktionen fiir Bauwerke - Teil 1: Mirz 2004 D
Anlage 2.7/9 und 2.7/12 Arbeitsgeriiste — Leistungsanforderungen, Entwurf,
Konstruktion und Bemessung
DIN 4420-1 Arbeits- und Schutzgeriiste — Teil 1: Schutzgeriiste — | Mérz 2004 n
Anlage 2.7/9 Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und
Bemessung
2.7.14 | Nicht besetzt
3.  Technische Regeln zum Brandschutz
3.1 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- = 5
:nla ¢3.1/8 -; Teil 4 :Zusammenstellung und Anwendung klassi- Mirz 1994
ge > fizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
-4/A1 -; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassi- | November 2004 n
Anlage 3.1/11 fizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile;
Anderung Al
- )
A2§1a e3.1/10 -3 Teil 22: Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der November 2004
ge > Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten
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II‘\Ifg Bezeichnung Titel Ausgabe F]l;g;j;gigf:v
1 2 3 4 5
DIN V ENV 1992- Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Mai 1997 b
1-2 Spannbetontragwerken
Anlage 3.1/9 Teil 1-2: Allgemeine Regeln; Tragwerksbemessung
fiir den Brandfall
DIN-Fachbericht Nationales Anwendungsdokument (NAD), 2000 n
92 Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV
1992-1-2
DIN V ENV Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl- | Mai 1997 b
1993- 1-2 bauten
Anlage 3.1/9 Teil 1-2: Allgemeine Regeln;
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall
DIN-Fachbericht 93 Nationales Anwendungsdokument (NAD) 2000 h
- Richtlinie zur Anwendung von
DIN V ENV 1993-1-2:1997-05
DIN V ENV Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Ver- | Juni 1997 b
1994- 1-2 bundtragwerken aus Stahl und Beton
Anlage 3.1/9 Teil 1-2: Allgemeine Regeln;
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall
DIN-Fachbericht 94 Nationales Anwendungsdokument (NAD) 2000 h
- Richtlinie zur Anwendung von
DIN V ENV 1994-1-2:1997-06
Richtlinie DIBt-Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV Oktober 2007 2
1994-1-2 in Verbindung mit DIN 18800-5 5/2007 Seite 165
- 5
IID_IZN V ENV 1995- Eurocode 5: Entwurf, Beyechnung und Bemessung Mai 1997
Anlage 3.1/9 von Holzbauwerken - Teil 1-2: Allgemeine
’ Regeln; Tragwerksbemessung fiir
den Brandfall
. Nationales Anwendungsdokument (NAD) - D
19)SIN-Fachber1cht Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 2000
1995-1-2:1997-05
3.2 Nicht besetzt
33 Richtlinie Richtlinie iiber den baulichen Brandschutz Mairz 2000 Amt. Anz.
Anlage 3.3/1 im Industriebau (Industriebaurichtlinie - IndBauR) Nr. 21/2002,
Seite 601-610
34 Richtlinie Richtlinie tiber brandschutztechnische November 2006 Amt. Anz.
Anforderungen an Systembdden (SysB6R) Nr. 9/2007,
Seite 350
35 Richtlinie Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser- August 1992 Amt. Anz
Anlage 3.5/1 Riickhalteanlagen beim Lagern wassergefihrdender 1993' Seité 1257
Stoffe (L6R&RL)
3.6 Richtlinie Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderun- | November 2006 Amt. Anz.
gen an Liiftungsanlagen (Liiftungsanlagen-Richtlinie Nr. 9/2007,
LiAR) Seite 351-368
3.7 Richtlinie Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderun- | November 2006 Amt. Anz.
gen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagenrichtlinie — Nr. 9/2007,
LAR) Seite 369-373
3.8 Richtlinie Richtlinie iiber den Brandschutz bei der Lagerung Juni 1996 Amt. Anz
von Sekundirstoffen aus Kunststoff (Kunststofflager- 2000’ Sei te. 2320
richtlinie - KLR)
39 Richtlinie Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderun- November 2006 Amt. Anz.
gen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauwei- Nr. 9/2007,
se - HFHHolzR Seite 338-349
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II:If;i Bezeichnung Titel Ausgabe Fgggzggigfz
1 2 3 4 5
4.  Technische Regeln zum Wirme- und zum Schallschutz
4.1 Wirmeschutz
4.1.1 | DIN 4108 Wirmeschutz und Energieeinsparung in Gebiduden
Teil 2 Anlage 4.1/1 -; Teil 2: Mindestanforderungen an den Wirmeschutz | Juli 2003 D
Teil 3 -; Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforde- | Juli 2001 n
Anlage 4.1/2 rungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fiir
Planung und Ausfithrung
1
DIN V 4108-4 -; Teil 4: Wirme- und feuchteschutztechnische Be- | Juni 2007 )
Anlage 4.1/3und 4.1/5S E | messungswerte
-10 -;"Anwendungsb.ezogene Anfo"rd.erungen an \Wﬁrl}_ie- Juni 2008 D
didmmstoffe - Teil 10: WerkméBig hergestellte Wir-
medidmmstoffe
4.1.2 | DIN 18159 Schaumkunststoffe als Ortschiume im Bauwesen
Teil 1 -; Polyurethan-Ortschaum fiir die Warme- und Kél- | Dezember 1991 D
tedimmung; Anwendung, Eigenschaften, Ausfiih-
rung, Priifung
Teil 2 -; Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum fiir die Juni 1978 D
Wirmeddmmung;
Anwendung, Eigenschaften, Ausfithrung, Priifung
4.1.3 | Richtlinie ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehyd- April 1985 Amt. Anz.
emission in der Raumluft bei Verwendung von Harn- 1986 Seite 138
stoff-Formaldehydharz-Ortschaum
4.2 Schallschutz
4.2.1 | DIN 4109 Schallschutz im Hochbau November 1989 D
Anlagen 4.2/1 und 4.2/2 -; Anforderungen und Nachweise
DIN 4109/A1 -; -; Anderung Al Januar 2001 v
Beiblatt 1 zu DIN 4109 -; Ausfithrungsbeispiele und Rechenverfahren November 1989 D
Anlage 4.2/2
5.  Technische Regeln zum Bautenschutz
5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen
5.1.1 | DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - April 2005 n
Anlage 5.1/1 Lastannahmen, Bemessung und Ausfiihrung iiblicher
) Hochbauten
5.2 Holzschutz
5.2.1 [ DIN 68800 Holzschutz
Teil 2 -; Vorbeugende bauliche Mafinahmen im Hochbau | Mai 1996 b
Teil 3 Anlage 5.2/1 - ; Vorbeugender chemischer Holzschutz April 1990 b
If\If;i Bezeichnung Titel Ausgabe Fﬁggj;;esgigfz
1 2 3 4 5
6. Technische Regeln zum Gesundheitsschutz
6.1 Nicht besetzt
6.2 Asbest-Richtlinie Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung schwach | Januar 1996 2 DIBt-
Anlage 6.2/1 gebundener Asbestprodukte in Gebduden Mitteilungen
Heft 3/1996,
Seite 88
6.3 Richtlinie Bauaufsichtliche Richtlinie iiber die Liiftung fenster- | November 2009 Amt. Anz.
loser Kiichen, Bider und Toilettenrdume in Woh- Nr. 11/2010
nungen Seite 264-265
6.4 Nicht besetzt
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7.  Technische Regeln als Planungsgrundlagen

7.1 DIN 18065 Gebidudetreppen; Definitionen, Messregeln, Haupt- | Januar 2000 b
Anlage 7.1/1 mafle
7.2 DIN 18024 Barrierefreies Bauen;
-2 -; Teil 2: Offentlich zugéingige Gebdude und Arbeits- | November 1996 b
Anlage 7.2/2 stitten; Planungsgrundlagen
7.3 DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen
Teil 1 -; Wohnungen fiir Rollstuhlbenutzer; Planungs- Dezember 1992 b
Anlage 7.3/1 grundlagen
Teil 2 Anlage 7.3/2 -; Planungsgrundlagen Dezember 1992 D
i . P
74 ilChthme Richtlinie iiber Flichen fiir die Feuerwehr Februar 2007 )
nlage 7.4/1

Bezugsquelle/Fundstelle:
U Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
?  Deutsches Institut fiir Bautechnik, ,DIBt-Mitteilungen®, zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstr. 21, 10245 Berlin
3 Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH, Sohnstrafie 65, 40237 Diisseldorf

siehe Anlage zu dieser Bekanntmachung

Teil II: Anwendungsregeln fiir Bauprodukte und Bausitze nach europiischen
technischen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie

Lfd. Nr. Bezeichnung Ausgabe Bandsicllelzng
Bezugsquelle
1 2 3 4
2 DIBt-
Anwendungsregeln fiir Bauprodukte im Geltungsbereich von Leitlinien fiir Mitteilungen
1 europdische technische Zulassungen September 2009 Heft 6/2010
9 DIBt-
2 Anwendungsregeln fiir Bausitze im Geltungsbereich von Leitlinien fiir europé- Februar 2010 Mitteilungen
ische technische Zulassungen Heft 6/2010
2 DIBt-
3 Anwendungsregeln fiir Bauprodukte, fiir die eine europédische technische Zu- Februar 2010 Mitteilungen
lassung ohne Leitlinie erteilt worden ist Heft 6/2010
9 DIBt-
4 Anwendungsregeln fiir Bausitze, fiir die eine europdische technische Zulassung Februar 2010 Mitteilungen
ohne Leitlinie erteilt, worden ist Heft 6/2010
2 DIBt-
Anwendungsregeln fiir Bauprodukte nach harmonisierten Mitteilungen
5 Normen Februar 2010 Heft 6/2010

Teil III: Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte und Bausétze nach europiischen
technischen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie im
Geltungsbereich von Verordnungen nach § 20 Absatz 4 und § 21 Absatz 2 HBauO

Lfd. Nr. Bezeichnung Ausgabe Lot S o
Bezugsquelle
1 2 3 4
— — ) -
1 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte nach harmonisierten Normen September 2009 DIBt
Mitteilungen
Heft 6/2010
2 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte und Bausitze, fiir die eine europii- Februar 2010 ) DIBt-
sche technische Zulassung ohne Leitlinie erteilt worden ist Mitteilungen
Heft 6/2010

Bezugsquelle/Fundstelle
2 Deutsches Institut fiir Bautechnik, ,,DIBt-Mitteilungen®, zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstr. 21, 10245 Berlin oder
www.dibt.de/aktuelles oder www.bauministerkonferenz.de/
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Anlagen-Liste der Technischen Baubestimmungen

Anlage 1.1/1

zu DIN 1055-4

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 DIN 1055-4 Berichtigung 1: 2006-03 ist zu berlcksichtigen.

2 Die Einwirkung des Windes auf Reihenmittelhduser bei gesicherter Nachbarbebauung ist als veranderliche Einwirkung auf
Druck oder Sog nachzuweisen. Die Einwirkung von Druck und Sog gemeinsam darf als auRergewdhnliche Einwirkung
angesetzt werden.

3 -/-

4 Fir Vordacher gilt Folgendes:

4.1 Die Druckbeiwerte der Tabelle 1 gelten fiir ebene Vordacher, die mit einer maximalen Auskragung von 10 m und einer
Dachneigung von bis zu +10° aus der Horizontalen an eine Gebaudewand angeschlossen sind.

4.2 Vordacher sind fir zwei Lastfalle, eine abwarts gerichtete (positive) und eine aufwarts gerichtete (negative) Kraftwirkung
zu untersuchen.

4.3 In Tabelle 1 sind Druckbeiwerte c; ne: fiir die Resultierende der Driicke an Ober- und Unterseite angegeben. Die Bezeich-
nungen und Abmessungen hierzu sind dem Bild 1 zu entnehmen.

4.4 Die Werte gelten unabhangig vom horizontalen Abstand des Vordaches von der Gebaudeecke.

4.5 Bezugshodhe z. ist der Mittelwert aus der Trauf- und Firsthéhe.

Vordach in der Giebelwand Vordach in der Seitenwand
+'cp,,.ﬁ T G T

¥ I h|b—b—d| Vv |'T ) ——
a— | el ]

-~
- 3 |
% S, ’ ooy
[

d,

e el

e = d+/4 oder b4/2, der kleinere Wert ist malgebend

i
;
i
i
{
|

Bild 1 — Abmessungen und Einteilung der Flachen fiir Vordacher

Tabelle 1 — Aerodynamische Beiwerte c; net fiir den resultierenden Druck an Vordédchern

. Bereich
Hor?.en-. A B
ver:jlr:ms Abwartslast Aufwartslast Abwartslast Aufwartslast
hy/d; <1,0 hs/dy > 3,5 hy/d; <1,0 hs/dy > 3,5
<0,1 1,1 -0,9 -1,4 0,9 -0,2 -0,5
0,2 0,8 -0,9 -1,4 0,5 -0,2 -0,5
0,3 0,7 -0,9 -1,4 0,4 -0,2 -0,5
0,4 0,7 -1,0 -1,5 0,3 -0,2 -0,5
0,5 0,7 -1,0 -1,5 0,3 -0,2 -0,5
0,6 0,7 -1,1 -1,6 0,3 -0,4 -0,7
0,7 0,7 -1,2 -17 0,3 -0,7 -1,0
0,8 0,7 -1,4 -1,9 0,3 -1,0 -1.3
0,9 0,7 -17 -2,2 0,3 -1,3 -1,6
1,0 0,7 -2,0 -25 0,3 -1,6 -1,9
Fir Zwischenwerte 1,0 < h4/d < 3,5 ist linear zu interpolieren, Zwischenwerte h+/h dirfen linear
interpoliert werden.
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Anlage 1.1/2

zu DIN 1055-5

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Das Stadtgebiet von Hamburg ist der Schneelastzone 2 zugeordnet.

2 zu Abschnitt 4.1 (Norddeutsches Tiefland):
Zusatzlich zu den sténdigen und voriibergehenden Bemessungssituationen ist auch die Bemessungssituation mit Schnee
als auRBergewdhnliche Einwirkung zu lberpriifen. Dabei ist der Bemessungswert der Schneelast mit s; = 2,3 p; * s anzuneh-
men.

3 zu Abschnitt 4.2.7
zusatzliche Begrenzung zu Gl. (6):
Fir den Lastfall standige/voribergehende Bemessungssituation nach DIN 1055-100 gilt die Begrenzung 0,8 < py + Ps < 2.
Bei grofReren Hohenspriingen, ab py + Ys > 3, gilt die Begrenzung 3 < py + s < 4 fir den maximalen Wert der Schneever-
wehung auf dem tiefer liegenden Dach. Dieser Fall ist dann wie ein auBergewdhnlicher Lastfall nach DIN 1055-100 zu be-
handeln.
Dabei darf auch bei Gebauden in den Schneelastzonen 1 und 2 in Gemeinden, die in der Tabelle ,Zuordnung der Schnee-
lastzonen nach Verwaltungsgrenzen* mit FuBnote* Norddeutsches Tiefland gekennzeichnet sind, der Bemessungswert der
Schneelast auf s; < 4 s, begrenzt werden.
Bei seitlich offenen und fir die Rdumung zuganglichen Vordachern (b, < 3 m) braucht unabhangig von der GréRRe des Ho-
hensprunges nur die standige/voribergehende Bemessungssituation betrachtet zu werden.

4 zu Abschnitt 5.1
Die Linienlast nach Gleichung (7) entlang der Traufe darf mit dem Faktor k=0,4 abgemindert werden. Sofern lber die Dach-
flache verteilt Schneefanggitter oder vergleichbare Einrichtungen angeordnet werden, die das Abgleiten von Schnee wirk-
sam verhindern und nach Abs. 5.2 bemessen sind, kann auf den Ansatz der Linienlast ganz verzichtet werden.

Anlage 1.1/3
zu DIN 1055-9
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Der informative Anhang B ist von der Einflihrung ausgenommen.

Anlage 1.1/4

zu DIN 1055-100

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Derinformative Anhang B ist von der Einfihrung ausgenommen.

2 Die in den Technischen Baubestimmungen von Ifd. Nr. 1.1 geregelten charakteristischen Werten der Einwirkungen im Sinne
von Abschnitt 6.1 gelten als Einwirkungen auf Gebrauchslastniveau.

3 Bei Anwendung der Kombinationsregeln nach DIN 1055-100 darf die vereinfachte Regel zur gleichzeitigen Berlicksichtigung
von Schnee- und Windlast nach DIN 1055-5:1975-06, Abschnitt 5 grundsatzlich nicht angewendet werden, stattdessen gel-
ten die Beiwerte v nach DIN 1055-100, Tabelle A.2.

4 Bei Anwendung von DIN 18800-1:2008-11 durfen fir die Ermittlung der Beanspruchungen aus den Einwirkungen alternativ
zu den Regelungen von DIN 1055-100 die in DIN 18800-1, Abschnitt 7.2 angegebenen Kombinationsregeln angewendet
werden.

Anlage 1.1/5

zu DIN 1055-6 und DIN-Fachbericht 140

Bei Anwendung der technischen Regel DIN 1055-6 ist Folgendes zu beachten:

1 DIN 1055-6 Berichtigung 1: 2006-02 ist zu beriicksichtigen.

2 Bei Silozellen bis zu einem Behaltervolumen von 2000 m? und einer Schlankheit (Verhaltnis Zellenhdhe h zu Zellen-
durchmesser d.) ho/d.<4,0 kdnnen neben dem DIN-Fachbericht 140 auch die Regeln der VDI 3673 — Richtlinie,
Ausgabe 2002, mit Ausnahme des Anhanges A angewendet werden, sofern die Masse des Entlastungssystems den
Wert von mg = 50 kg/m? nicht tGberschreitet.

3 Bei Anwendung der technischen DIN-Fachbericht 140 ist Folgendes zu beachten:

Sofern keine spharischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der
Nomogramme des DIN-Fachberichts 140 fiir niedrige Silozellen mit Schlankheiten von h./d; < 2,0 eine Extrapolation der
Nomogrammwerte mit den Schlankheiten H/D=2 und H/D=4 vorgenommen werden.

Anlage 1.3/1

zur ETB-Richtlinie ,,Bauteile, die gegen Absturz sichern“
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Zu Abschnitt 3.1; 1. Absatz:

Sofern sich nach DIN 1055-3:2006-3 gréRere horizontale Linienlasten ergeben, miissen diese beriicksichtigt werden.
2 Zu Abschnitt 3.1; 4. Absatz:

Anstelle des Satzes ,Windlasten sind diesen Lasten zu liberlagern.” gilt:

,Windlasten sind diesen Lasten zu Uberlagern, ausgenommen fir Bristungen von

Balkonen und Laubengéangen, die nicht als Fluchtwege dienen.”
3 Die ETB-Richtlinie gilt nicht fir Bauteile aus Glas.
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Anlage 1.5/1
zur Richtlinie ,,Berechnungsgrundsitze fiir Hochwasserschutzwande, Flutschutzanlagen und Uferbauwerke im Bereich
der Tideelbe der Freien und Hansestadt Hamburg“

Auf folgenden Druckfehler wird hingewiesen:
- zu Abschnitt 3.1 Hoch- und Niedrigwasser: Bei Anordnung von Drainagen darf der Innenwasserstand in der bei der Draina-
gebemessung nachgewiesenen Hohe, muss es statt ... NN —2,00 m ...“ heien ,.... NN + 2,00 m ...".

Anlage 2.1/3
zu DIN 4026
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 zu Abschnitt 5.4
Die in der Norm erlaubten Stofverbindungen zusammengesetzter Rammpfahle sind dort nicht geregelt; sie bedurfen daher
des Nachweises der Verwendbarkeit.
2 zu Tabelle 4
In der Uberschrift zu den Spalten 2 und 3 ist die FuRnote " durch die FuRinote ? zu ersetzen.

Anlage 2.1/4
zu DIN 4124
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Von der Einflhrung sind nur die Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.5 und 9 der Norm DIN 4124 erfasst.

Anlage 2.1/5

zu DIN 4125

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Zu den Abschnitten 6.3 und 6.5
Bei Verwendung von Kurzzeitankern sind die ,Besonderen Bestimmungen® der Zulassungen fiir die zur Anwendung vorge-
sehenen Spannverfahren oder Daueranker zu beachten. Teile des Ankerkopfes, die zur Ubertragung der Ankerkraft aus
dem unmittelbaren Verankerungsbereich des Stahlzuggliedes auf die Unterkonstruktion dienen (z. B. Unterlegplatten), sind
nach Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN 18800 fiir Stahlbauteile) zu beurteilen.

2 Sofern Daueranker oder Teile von ihnen in benachbarten Grundstiicken liegen sollen, muss sichergestellt werden, dass
durch Veranderungen am Nachbargrundstick, z. B. Abgrabungen oder Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse, die
Standsicherheit dieser Daueranker nicht gefahrdet wird.

Die rechtliche Sicherung sollte durch eine Grunddienstbarkeit/Baulast nach den Vorschriften der §§ 1090 ff. und

1018 ff. BGB erfolgen mit dem Inhalt, dass der Eigentiimer des betroffenen Grundstlicks Veranderungen in dem Bereich, in
dem Daueranker liegen, nur vornehmen darf, wenn vorher nachgewiesen ist, dass die Standsicherheit der Daueranker und
der durch sie gesicherten Bauteile nicht beeintrachtigt wird.

Anlage 2.1/6
zu DIN 4126
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Bei Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 in Beton nach DIN 1045-2 / DIN EN 206-1: 2001-07 ist Abschnitt 5.3.4 von
DIN 1045-2: 2008-08 sinngemal anzuwenden.

Anlage 2.1/7 E
Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen im Erd- und Grundbau ist Folgendes zu beachten:
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte nach EN 13251:2000-12 "
Die Verwendungen, bei denen die Geotextilien oder geotextilverwandten Produkte fir die Standsicherheit der damit bewehrten
baulichen Anlage erforderlich sind, sind nicht geregelt.

"' In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13251:2001-04.

Anlage 2.1/8
Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die Normen DIN 1054:1976-11 und DIN 4014:1990-03 durfen nur noch fiir die Ausfihrung von vor dem 31.12.2007 nach diesen
Normen geplanten und genehmigten Bauvorhaben angewendet werden.

Anlage 2.1/9
zu DIN 1054 : 2005-01
Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 DIN 1054 Berichtigung 1: 2005-04, DIN 1054 Berichtigung 2:2007-04, DIN 1054 Berichtigung 3:2008-01 und DIN 1054
Berichtigung 4:2008-10 sind zu berucksichtigen.
2 Der informative Anhang G gilt verbindlich und ist zu beachten.
3 Hinweis:
DIN 1054 nimmt wiederholt Bezug auf Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen, die den Anforderungen der Norm DIN
4020:2003-09 geniigen. Diese miissen vor der konstruktiven Bearbeitung der baulichen Anlage vorliegen.
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Anlage 2.1/10 E

Firr die Verwendung von Pfahlen nach EN 12794:2005+A1:2007-05 mit EN 12794:2005+A1: 2007/AC:2008" gilt:

1 vorgefertigte Grindungspfahle miissen nach DIN 4026 bemessen und ausgefihrt werden,

2 als tragende Bauteile durfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 12794:2005+A1:2007-05 den Verfahren 1 und 3 entspricht und fiir die zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis
nach BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 1.6.28 geflhrt wurde,

3 DIN EN 13369, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05 gilt nur in Verbindung mit DIN V
20000-120:2006-04.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12794:2007-08 und DIN EN 12794 Berichtigung 1:2009-04

Anlage 2.2/5 E
Far die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Mauerwerk ist Folgendes zu beachten:

1 Gesteinskérnungen nach EN 13139:2002":
Fir tragende Bauteile dirfen natirliche Gesteinskdrnungen mit alkaliempfindlichen Bestandteilen oder mit méglicherweise
alkaliempfindlichen Bestandteilen nur ver-wendet werden, wenn sie in eine Alkaliempfindlichkeitsklasse eingestuft sind (ge-
manR Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 2.2.8).

2 Mauermértel nach EN 998-2:2003%:
Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN V 20000-412:2004-03.

3 Erganzungsbauteile fir Mauerwerk nach EN 845-1:2003+A1:2008, EN 845-2:2003 und EN 845-3:2003+A1:2008%
Die Verwendung der Erganzungsbauteile fir tragende Zwecke ist nicht geregelt.

4 Betonwerksteine nach EN 771-5: 2003/A1:2005*:
Die Verwendung der Betonwerksteine fur tragende Zwecke ist nicht geregelt.

5 Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4: 2003/A1:2005":
Es gelten die zugehdérigen Anwendungsnormen
DIN V 20000-401:2005-06,
DIN V 20000-402:2005-06,
DIN V 20000-403:2005-06 und
DIN V 20000-404:2006-01.
Mauersteine, die zusatzlich folgende Anforderungen erfiillen, dirfen fir Mauerwerk nach DIN 1053 verwendet werden:
- Mauerziegel nach DIN V 105-100:2005-10,
- Kalksandsteine nach DIN V 106:2005-10 mit Ausnahme von Fasensteinen und Planelementen,
- Betonsteine nach DIN V 18151-100:2005-10,
DIN V 18152-100:2005-10 oder
DIN V 18153-100:2005-10 mit Ausnahme von Plansteinen,
- Porenbetonsteine nach DIN V 4165-100:2005-10 mit
Ausnahme von Planelementen.

6 Natursteine nach EN 771-6: 2005-10°:
Die Verwendung der Natursteine fur tragende Zwecke ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung.

'In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13139: 2002-08

2 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2003-09

% |In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2008-06, DIN EN 845-2:2003-08 und DIN EN 845- 3:2008-06
) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, -4 und -5:2005-05

® In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-6:2005-12

Anlage 2.2/6
zu DIN 1053-100
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die Regeln von DIN 1053-100 (neues Normenwerk) dirfen mit den Regeln von DIN 1053 Teil 1 (altes Normenwerk) fir die
Berechnung nicht kombiniert werden (Mischungsverbot).
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Anlage 2.3/4
zu DIN 4212
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Mit Riicksicht auf mégliche Ungenauigkeiten in der Vorausbeurteilung des Kranbetriebs ist eine wiederkehrende Uberpri-
fung der Kranbahnen auf Schadigungen erforderlich, sofern die Bemessung auf Betriebsfestigkeit (mit Kollektivformen S, S1
oder S,) erfolgt. Sie ist in geeigneten Zeitabstdnden vom Betreiber der Kranbahn (oder einem Beauftragten) durchzufihren.

2 Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen:
- Die Unterschriften der Bilder 2 und 3 sind zu vertauschen, wobei es in der neuen Unterschrift des Bildes 2 heilen muss:
weer Oup = 0,20 Bus”.
- In Abschnitt 4.2.4
In der 5. Zeile muss es heilken: "...oy, < 1/6 ...".

Anlage 2.3/8 E
zu DIN 18551
Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Spritzbeton ist Folgendes zu beachten:

1 Zusatzmittel fiir Spritzbeton nach EN 934-5"
Die Verwendung von Zusatzmitteln fiir Spritzbeton in Spritzbeton nach DIN 18551 ist noch nicht geregelt und bedarf daher
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

2 Gesteinskérnungen nach EN 126207
Fir tragende Bauteile dirfen natlrliche Gesteinskérnungen mit alkaliempfindlichen Bestandteilen oder mit moglicherweise
alkaliempfindlichen Bestandteilen nur verwendet werden, wenn sie in eine Alkaliempfindlichkeitsklasse eingestuft sind (ge-
mal Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 1.2.7.1 und 1.2.7.2).

3 Gesteinskérnungen nach EN 13055-1%
Fir tragende Bauteile diirfen natlrliche Gesteinskdrnungen mit alkaliempfindlichen Bestandteilen oder mit moglicherweise
alkaliempfindlichen Bestandteilen nur verwendet werden, wenn die Verwendbarkeit im Hinblick auf eine Alkali-Kieselsaure-
Reaktion nachgewiesen ist. Fir Tuff, Naturbims und Lava gilt die Unbedenklichkeit als nachgewiesen.

1) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-5:2008-02
2) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2003-04
3) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13055-1:2002-08

Anlage 2.3/9 E
Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Beton ist Folgendes zu beachten:

1. Betonfertigteile — Maste nach EN 12843:2004-09":
Die informativen Anhange und Anhang B gelten nicht.
Zuséatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V
20000-120:2006-04 zu bertiicksichtigen.
Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08.
Fir Maste von Windenergieanlagen gilt zusatzlich die Richtlinie fir Windenergieanlagen.
Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 12843 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zuséatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

2. Betonfertigteile — Deckenplatten mit Betonstegen nach EN 13224:2004+A1:2007-062":
Es gilt die zugehorige Anwendungsnorm DIN V 20000-123:2006-12. Zusatzlich ist DIN EN 13369:2004-09, DIN EN
13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05 zu berticksichtigen.
Als tragende Bauteile diirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 13224 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zuséatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

3. Betonfertigteile — Stabférmige Bauteile nach EN 13225:2004-09°":
Es gilt die zugehorige Anwendungsnorm DIN V 20000-124:2006-12. Zusatzlich ist DIN EN 13369:2004-09, DIN EN
13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05 zu bertcksichtigen.
Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 13225 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

4. Betonfertigteile — Betonfertiggaragen nach EN 13978-1:2005-05":
Es gilt die zugehorige Anwendungsnorm DIN V 20000-125:2006-12. Zusatzlich ist DIN EN 13369:2004-09, DIN EN
13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05 zu bertcksichtigen.
Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 13978 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.
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5.

10.

1.

12.

Betonfertigteile — Besondere Fertigteile fiir Dacher nach EN 13693:2004-09°:

Die informativen Anhange gelten nicht. Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berlicksichtigen.

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08.

Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 13693 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusétzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

Betonfertigteile — Fertigteilplatten mit Ortbetonergénzung nach EN 13747:2005-07+AC:2006-12%:

Die informativen Anhange gelten nicht. Zuséatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berlicksichtigen.

Die Bemessung erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 13747 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

Betonfertigteile — Hohlkastenelemente nach EN 14844:2006-07":

Die informativen Anhange gelten nicht. Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berlicksichtigen.

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08.

Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 14844 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

Betonfertigteile — Vorgefertigte Treppen nach EN 14843:2007-04%:

Die informativen Anhange gelten nicht. Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berlcksichtigen.

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08.

Als tragende Bauteile diirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 14843 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

Betonfertigteile — Vorgefertigte Griindungselemente nach EN 14991:2007-04%:

Die informativen Anhange gelten nicht. Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu beriicksichtigen.

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08.

Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 14991 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusétzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

Betonfertigteile — Vorgefertigte Wandelemente nach EN 14992:2007-040

Die informativen Anhange gelten nicht. Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu bertcksichtigen.

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08.

Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 14992 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusétzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

Betonfertigteile — Fertigteile fir Briicken nach EN 15050:2007-05"":

Die informativen Anhange gelten nicht. Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu bertcksichtigen.

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08.

Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 15050 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusétzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

Betonfertigteile — Vorgefertigte Stahlbeton- und Spannbeton-Hohlplatten nach EN 1168:2005+A2:2009'2:

Die informativen Anhange gelten nicht. Zuséatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berlicksichtigen.

Die Bemessung erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Hiervon ausgenommen sind vorgefertigte schlaff be-
wehrte Stahlbeton-Hohlplatten, die dem Normenwerk von DIN 1045 Teile 1 bis 4 (BRL A, Ifd. Nr. 1.6.23), in Verbindung mit
den DIBT Mitteilungen 37 (2005) Heft 3, Seiten 102 und 103 entsprechen.

Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 1168 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefuhrt wurde.
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13. Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 1: Balken nach EN 15037-1:2008"%:
Die informativen Anhange gelten nicht. Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berlicksichtigen.
Fir die Verwendung von vorgefertigten Balken mit Gittertragern oder/und mit Aufbeton als tragende Bauteile erfolgt die
Bemessung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Als tragende Bauteile dirfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA
von EN 15037-1 den Verfahren 1 oder 3 entspricht und fiir die zusatzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1
Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

"' In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12843:2004-11
2 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13224:2007-08
) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13225:2004-12
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13978-1:2005-07
) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13693:2004-11
6; In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13747:2007-04
)
)
0

w

$]

~

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14844:2006-09

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14843:2007-07

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14991:2007-07

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14992:2007-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15050:2007-08
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1168:2009-07

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-1:2008-07

8
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Anlage 2.3/11

zur Richtlinie fiir Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

1 Bauaufsichtlich ist die Anwendung der technischen Regel nur fir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die
Standsicherheit gefahrdet ist, gefordert.

2 Die 2. Berichtigung der DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen — Teil 2, Ausgabe Dezember
2005, ist zu berlicksichtigen.

3 Vergussmortel und Vergussbetone nach der ,DAfStb-Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Ver-
gussbeton und Vergussmortel — Ausgabe Juni 2006“ durfen bei InstandsetzungsmaRnahmen gemaf dem Anwendungsbe-
reich nach dieser Richtlinie (einschl. Berichtigung) verwendet werden.

Anlage 2.3/14
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Fir die Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton in bestehenden Gebauden kann DIN EN 13791 (einschlieRlich nationaler
Anhang) angewendet werden.

2 Beider Verwendung von selbstverdichtenden Beton ist die ,DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie)*
(2003-11) anzuwenden.

3 Fur massige Bauteile aus Beton gilt die "DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton" (2010-04).

4 Grundsatzlich ist die Druckfestigkeit zur Einteilung in die geforderte Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 206-1, Abschn.
4.3.1 und zur Bestimmung der charakteristischen Festigkeit nach DIN EN 206-1, Abschnitt 5.5.1.2 an Probekdrpern im Alter
von 28 Tagen zu bestimmen. Hierbei ist auch im Rahmen der Konformitatskontrolle fiir die Druckfestigkeit nach DIN EN
206-1, Abschn. 8.2.1 die Konformitat an Probekdrpern zu beurteilen, die im Alter von 28 Tagen gepriift werden. Von diesem
Grundsatz darf nur abgewichen werden, wenn entweder
I) die DAfStb-Richtlinie ,Massige Bauteile aus Beton“ angewendet werden darf und angewendet wird oder
II) alle folgenden Bedingungen erfiillt werden:

a) Es besteht ein technisches Erfordernis fiir den Nachweis der Druckfestigkeit in hdherem Prifalter. Dies ist beispiels-
weise der Fall bei manchen Hochfesten Betonen, bei fugenarmen/fugenfreien Konstruktionen und bei Bauteilen mit
hohen Anforderungen an die Rissbreitenbegrenzung.

b) Die Verwendung des Betons wird mindestens den Regelungen der Uberwachungsklasse 2 nach DIN 1045-3 unter-
worfen, sofern sich nicht aufgrund der Druckfestigkeitsklasse héhere Anforderungen ergeben. Dabei muss im Rah-
men der Uberwachung des Einbaus von Beton nach DIN 1045-3, Anhang C die Notwendigkeit des erhéhten Priifal-
ters von der Uberwachungsstelle bestatigt sein.

c) Es liegt ein vom Bauunternehmen erstellter Qualitatssicherungsplan vor, in dem projektbezogen dargelegt wird, wie
das veranderte Prifalter im Hinblick auf Ausschalfristen, Nachbehandlungsdauer und Bauablauf berlicksichtigt wird.
Dieser Qualitatssicherungsplan ist der Uberwachungsstelle im Rahmen der Uberwachung nach DIN 1045-3, Anhang
C vor Bauausfiihrung zur Genehmigung vorzulegen.

d) Im Lieferverzeichnis sowie auf dem Lieferschein wird besonders angegeben, dass die Druckfestigkeit des Betons
nach mehr als 28 Tagen bestimmt wird. Unbeschadet dieser Regelung bleibt das Werk fir die von der Norm gefor-
derte Vereinbarung mit dem Abnehmer verantwortlich. Dabei ist auf die Auswirkungen auf den Bauablauf, insbeson-
dere hinsichtlich Nachbehandlungsdauer, Dauerhaftigkeit und Ausschalfristen, einzelfallbezogen hinzuweisen.
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Anlage 2.3/15
zu DIN 1045-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Fir die Bemessung und Konstruktion von Betonbriicken gilt der DIN-Fachbericht 102 (Ausgabe Marz 2009). Bei Anwendung
des DIN-Fachberichts sind die Hinweise laut Allgemeinem Rundschreiben Stralienbau Nr. 6/2009 des BMVBS (verdéffentlicht im
Verkehrsblatt 2009, Heft 13 S. 383) zu beachten. Fir die Einwirkungen auf Briicken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe
Marz 2009) unter Beriicksichtigung der Hinweise laut Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (verof-
fentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13).

Anlage 2.3/17
zu DIN 1045-3
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Abschnitt 11, Tabelle 4:
Beton mit hdherer Festigkeit und besonderen Eigenschaften im Sinne der HAVO wird nach Tabelle 4 als Beton der Uberwa-
chungsklasse 2 und 3 verstanden.

Anlage 2.3/18 E
Fiir die Verwendung von Zement nach EN 197-1:2000"+ A1:2004+A3:2007" gilt Anlage 1.33 der Bauregelliste A Teil 1.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2004-08 und DIN EN 197-1/A3:2007-09

Anlage 2.3/19 E
Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Beton ist Folgendes zu beachten:

1 Zusatzmittel fiir Einpressmértel fiir Spannglieder nach EN 934-4:2009":
Es gilt die zugehorige Anwendungsnorm DIN V 20000-101:2002-11. Das Korrosionsverhalten darf alternativ zu DIN V
20000-101, Abschnitt 7, auch nach DIN EN 934-1 nachgewiesen sein.

2 Fur die Verwendung von Betonausgangsstoffen nach harmonisierten Normen in Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 gilt
Anlage 1.51 der Bauregelliste A Teil 1.

"' In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-4:2009-09

Anlage 2.3/20
zu DIN EN ISO 17660-1 und -2
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. DIN EN ISO 17660-1 Berichtigung 1 und DIN EN ISO 17660-2 Berichtigung 1 sind zu beriicksichtigen.

2 zu Abschnitt 7

2.1. Es sind schweillgeeignete Betonstahle nach DIN 488-1 und -2:2009-08 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung zu verwenden.

2.2 Es sind Baustahle nach DIN EN 10025-1:2005-02 oder nichtrostende Stahle nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung Z-30.3-6 zu verwenden.

2.3 Es sind SchweiRzusatze nach DIN EN 13479:2005-03 zu verwenden.

3 zu Abschnitt 8 und 9: Es ist die DVS Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten.

Anlage 2.3/22
zu DIN 4223-4
Bei der Anwendung ist Abschnitt 6 von DIN 4223-1:2003-12 zu beachten.

Anlage 2.3/23
zu DIN 4213
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

1 Bauprodukte nach DIN EN 1520:2003-7 dirfen nur fiir nicht tragende oder untergeordnete Bauteile ohne Bedeutung fir die
Bauwerkstragfahigkeit verwendet werden. Fir die Bemessung tragender Bauteile nach Bauregelliste A Teil 1, Lfd. Nr.
1.6.25, gelten die ,Technische Regeln fir vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton,
Fassung Dezember 2004“".

2 zu Abschnitt 4.3
DIN EN 206-1 entfallt

3 zu Abschnitt 8.1
Gleichung (11) wird wie folgt ersetzt:
NRrg = fox Aco/Yc
Dabei ist:
A, die Belastungsflache
Gleichung (12) entfallt.
Absatz (2) wird wie folgt ersetzt:
(2) Die im Lasteinleitungsbereich entstehenden Querzugkrafte sind durch Bewehrung aufzunehmen.
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zu den Abschnitten 8.2.1 bis 8.2.3
Die Verwendbarkeit von einbetonierten Verbindungs- und Verankerungsmitteln unter Berticksichtigung der 6rtlichen Lastein-
leitung ist nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Zu Anhang A, Bild A.1
In der Legende ist bei 7 LAC-Beton zu streichen. Stiitzen aus LAC-Beton durfen nicht fiir die Aussteifung eines Systems
herangezogen werden.

" versffentlicht in den DIBt-Mitteilungen, Heft 3/2005, S. 98

Anlage 2.3/24 E

Die Verwendung von Produkten nach der Normenreihe EN 1504 in Verbindung mit der Instandsetzungsrichtlinie nach der giilti-
gen Fassung ist nicht moglich.
Bei der Verwendung von Produkten nach der Normenreihe EN 1504 ist daher Folgendes zu beachten:

1

zu EN 1504-2":

Oberflachenschutzsysteme fiir Beton dirfen fiir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit ge-
fahrdet ist, nur verwendet werden, wenn flr die Produkte nach EN 1504 der Nachweis als Oberflachenschutzsystem geman
Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 1.7.5 gefuhrt wurde.

zu EN 1504-3%):
Die Verwendung von Instandsetzungsmortel und -beton fiir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsi-
cherheit gefahrdet ist, ist noch nicht geregelt und bedarf derzeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

zu EN 1504-4%:

Die Verwendung von Klebstoffen fiir das Kleben von Stahlplatten oder sonstigen geeigneten Werkstoffen auf die Oberflache
von Festbeton, fir das Kleben von Festbeton auf Festbeton, von Frischbeton auf Festbeton oder in Schlitze eines Beton-
tragwerkes fiir Verstarkungszwecke nach EN 1504-4 ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

zu EN 1504-5Y:

Rissfillstoffe fir kraftschlissiges Fllen und Rissfiillstoffe fiir dehnféhiges Fillen von Rissen, Hohlrdumen und Fehlstellen
von Betonbauteilen diirfen fir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist, nur ver-
wendet werden, wenn fur die Produkte nach EN 1504 die besonderen Eigenschaften gemaR Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr.
1.7.6 nachgewiesen wurden.

Die Verwendung von Rissfiillstoffen fir quellfahiges Fillen von Rissen, Hohlrdumen und Fehlstellen von Betonbauteilen fiir
Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist, ist nicht geregelt und bedarf einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

zu EN 1504-6:2006-08"

Die Verwendung von Mortel nach EN 1504-6 zur Verankerung von Bewehrungsstaben in Betonbauteilen, an die Anforde-
rungen an die Standsicherheit gestellt werden, ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung.

zu EN 1504-7:2006-07°:

Die Verwendung von Beschichtungsmaterial fir Korrosionsschutzbeschichtungen von Betonstahl nach EN 1504-3 fiir In-
standsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist, ist nicht geregelt und bedarf daher einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

"In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-2:2005-01
2 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-3:2006-03
; In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-4:2005-02
)
)

A W

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-5:2005-03
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-6:2006-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-7:2006-11

o

6

Anlage 2.4/1
zu den technischen Regeln nach Abschnitt 2.7
Bei Anwendung der technischen Regel ist die Anpassungsrichtlinie Stahlbau, Fassung Oktober 1998 (DIBt-Mitteilungen, Son-
derheft 11/2*), in Verbindung mit den Berichtigungen zur Anpassungsrichtlinie Stahlbau (DIBt-Mitteilungen, Heft 6/1999, S. 201)
sowie der Anderung und Ergénzung der Anpassungsrichtlinie Stahlbau, Ausgabe Dezember 2001 (DIBt-Mitteilungen,
Heft 1/2002, S. 14), zu beachten.

Anlage 2.4/4

zu DIN V 18800-5
Bei Anwendung der technischen Regel ist folgendes zu beachten:
1 zuden Elementen (907), (1118), (1119) und (1120)
Abweichend von DIN 1045-1:2001-07, 9.1.6 ist fir die Bestimmungen von fcd bei Verwendung von Normalbeton ausnahms-
los a = 0,85 anzunehmen.
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2 Fir die Bemessung und Konstruktion von Stahlverbundbriicken gilt der DIN-Fachbericht 104 (Ausgabe Marz 2009). Bei
Anwendung des DIN-Fachberichts ist das Allgemeine Rundschreiben StralRenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (verdffentlicht im
Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten. Fiir die Einwirkungen auf Briicken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe Marz
2009) unter Berlicksichtigung der Hinweise laut Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (veroffent-
licht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13).

Anlage 2.4/5
zu DIN V ENV 1993 Teil 1-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 DINV ENV 1993 Teil 1-1, Ausgabe April 1993, darf - unter Beachtung der zugehdérigen Anwendungsrichtlinie (DASt-
Richtlinie 103) - alternativ zu DIN 18800 (Lfd. Nr. 2.4.4) dem Entwurf, der Berechnung und der Bemessung sowie der Aus-
flihrung von Stahlbauten zugrunde gelegt werden.

2 Bei Ausflihrung von Stahlbauten entsprechend DIN V ENV 1993 Teil 1-1, Ausgabe April 1993, ist DIN 18800-7:2008-11 zu
beachten.

3 Auf folgende Druckfehler in der DASt-Richtlinie 103 wird hingewiesen:
Auf dem Deckblatt ist im Titel der 3. Absatz wie folgt zu andern:
,Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fiir den Hochbau®
Auf Seite 4, Abschnitt 3.2 beginnt der 2. Satz wie folgt: ,Fir die nicht geschweif3ten Konstruktionen ...*
Auf den Seiten 28 und 29, Anhang C, Absatz 6 ist in den Formeln fir Langsspannungen und fiir Schubspannungen jeweils
das Zeichen @ (GroRbuchstabe) zu ersetzen durch das Zeichen ¢ (Kleinbuchstabe).
Auf Seite 29, Anhang C, Absatz 9 ist das Wort ,Ermidungsbelastung® durch das Wort ,Ermiidungsfestigkeit® zu ersetzen.

Anlage 2.4/6
zu DIN V ENV 1994 Teil 1-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
DIN V ENV 1994 Teil 1-1, Ausgabe Februar 1994, darf - unter Beachtung der zugehdrigen Anwendungsrichtlinie (DASt-
Richtlinie 104) - alternativ zu DIN 18800-5:2007-03 den Entwurf, die Berechnung und die Bemessung sowie fir die Ausfiihrung
von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton zugrunde gelegt werden.

Anlage 2.4/7
zu DIN 18807 Teil 1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen:
1 zu Bild 9: In der Bildunterschrift ist ,nach Abschnitt 3.2.5.3" jeweils zu berichtigen in ,nach Abschnitt 4.2.3.3".
2 zu Abschnitt 4.2.3.7: Unter dem zweiten Spiegelstrich muss es statt ,.... hdchstens 30° kleiner ...“ hei3en ,.... mindestens
30° kleiner ...".

Anlage 2.4/8
zu DIN 18807 Teil 3
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen:
zu Abschnitt 3.3.3.1:
Im zweiten Absatz muss es anstelle von ,,... 3.3.3.2 Aufzahlung a) multiplizierten ... heien ... 3.3.3.2 Punkt 1 multiplizierten
Im dritten Absatz muss es anstelle von ,.... 3.3.3.2 Aufzahlung b) nicht ..." heiRen ,,... 3.3.3.2 Punkt 2 nicht ...“
zu Abschnitt 3.6.1.5 mit Tabelle 4:
In der Tabellenlberschrift muss es heilRen ,Einzellasten zul F in kN je mm Stahlkerndicke und je Rippe fir ...".

Anlage 2.4/9

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 DIN 4113-1/A1 Berichtigung 1:2008-12 und DIN 4113-2 Berichtigung 1:2008-12 sowie DIN V 4113-3 Berichtigung 1:2008-12
sind zu beachten.

2 zuDIN 4113 Teil 1, DIN 4113-1/A1, DIN 4113-2:
Alternativ zu DIN 4113-1:1980-05, DIN 4113-1/A1:2002-09 und DIN 4113-2:2002-09 darf die Norm BS 8118 Teil 1: 1991
angewendet werden, wenn nach dieser Norm entweder die Sicherheitsbeiwerte nach Tabelle 3.2 oder Tabelle 3.3 im Ab-
schnitt 3 - Bemessungsgrundlagen - um 10 % hdher angesetzt oder die Grenzspannungen nach den Tabellen 4.1 und 4.2
im Abschnitt 4 - Bemessung von Bauteilen - bzw. nach den Tabellen 6.1 - 6.3 Abschnitt 6 - Bemessung von Verbindungen -
um 10 % reduziert werden.
Anmerkung: Sofern im Einzelfall ein genauerer Nachweis gefiihrt wird, kann das bei Anwendung von DIN 4113-1: 1980-05
erzielte Sicherheitsniveau mit einem geringeren Aufschlag auf die Sicherheitsbeiwerte bzw. einer geringeren Reduktion der
Grenzspannungen erreicht werden.

3 zu DIN 4113-1:1980-5, Abschnitt 5.2:
Die plastischen Querschnittsreserven analog dem Verfahren Elastisch-Plastisch nach DIN 18800-1:2008-11 durfen berlick-
sichtigt werden.
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Anlage 2.4/10
zu DIN 18807-1, -3, -6, -8 und -9
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die Normen gelten auch fur Wellprofile, wobei die Wellenhdhe der Profilhdhe h und die Wellenlange der Rippenbreite br nach
DIN 18807-1, Bild 3 und Bild 4, bzw. Anhang A von DIN 18807-9 entspricht, siehe Bild.
DIN 18807-1, Abschnitt 4, bzw. DIN 18807-6, Abschnitt 3, gelten jedoch nicht fiir Wellprofile. Die Beanspruchbarkeiten von
Wellprofilen sind nach DIN 18807-2 oder DIN 18807-7 zu ermitteln; lediglich das Grenzbiegemoment im Feldbereich von Ein-
feldtragern und Durchlauftragern darf auch nach der Elastizitatstheorie ermittelt werden.

B

b

Anlage 2.4/11
zu DIN 4113-1/A1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Der Abschnitt 4.4 wird gestrichen.

Anlage 2.4/12
zu DIN 18800-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Fir die Bemessung und Konstruktion von Stahlbriicken gilt der DIN-Fachbericht 103 (Ausgabe Marz 2009). Bei Anwendung des
DIN-Fachberichts sind die Hinweise laut Allgemeinem Rundschreiben StraRenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (verdffentlicht im
Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten. Fir die Einwirkungen auf Briicken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe Marz 2009)
unter Berucksichtigung der Hinweise laut Allgemeinem Rundschreiben Strallenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (veroffentlicht im
Verkehrsblatt 2009, Heft 13).

Anlage 2.4/15 E
Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Stahlbauten ist Folgendes zu beachten:
Bauprodukt nach EN 10340"
Fir die Verwendung der Stahlgusssorten 1.0449, 1.0455, 1.1131 und 1.6220 gilt DIN 18800-1:2008-11. Fir die Verwendung
der Ubrigen in DIN EN 10340:2008-01 genannten Stahlgusssorten in tragenden Bauteilen ist eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung erforderlich.

1) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10340:2008-01 und DIN EN 10340 Berichtigung 1:2008-11.

Anlage 2.5/2
zu DIN V ENV 1995 Teil 1-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
DIN V ENV 1995 Teil 1-1, Ausgabe Juni 1994, darf - unter Beachtung der zugehoérigen Anwendungsrichtlinie - alternativ zu
DIN 1052 (Ifd. Nr. 2.5.1) dem Entwurf, der Berechnung und der Bemessung sowie der Ausfiihrung von Holzbauwerken zugrun-
de gelegt werden.

Anlage 2.5/4 E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Holzbauwerken ist Folgendes zu beachten:

1 Holzwerkstoffe nach EN 13986:2004":

Es gilt die zugehoérige Anwendungsnorm DIN V 20000-1:2005-12.

2 Vorgefertigte Fachwerktrager mit Nagelplatten nach EN 14250:20042: Die Verwendung der vorgefertigten Fachwerktrager
mit Nagelplatten ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung.

3 Brettschichtholz nach EN 14080:2005-06%: Die Verwendung dieses Brettschichtholzes ist bisher nicht geregelt und bedarf
derzeit noch einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4 Furnierschichtholz fiir tragende Zwecke nach EN 14374:2004-11: Die Verwendung dieses Furnierschichtholzes ist bisher
nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

5 Bauholz nach EN 14081-1:2005-11°: Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN V 20000-5:2009-02.

6 Stiftformige Verbindungsmittel nach EN 14592:2008°: Fiir die Verwendung von Bolzen und Stabdiibeln mit kreisférmigem
Querschnitt und von glattschaftigen Nageln gilt DIN 1052:2008-12. Verbindungen miissen hierbei mit den Rechenwerten
von DIN 1052 nachgewiesen werden. Die Verwendung der tbrigen Verbindungsmittel nach EN 14592 ist bisher nicht gere-
gelt und bedarf derzeit noch einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

7 Nicht stiftfsrmige Verbindungsmittel nach EN 14545:2008: Fiir die Verwendung von Lochblechen gilt DIN 1052:2008-12.
Die Verwendung der Ubrigen Verbindungsmittel nach EN 14545 ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

T'in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2005-03
% in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14250:2005-02
in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14080:2005-09
in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14374:2005-02
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14081-1:2006-03
in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14592:2009-02
in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14545:2009-02

w

4

6

Jeg e
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Anlage 2.5/7

zur Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995 Teil 1-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
In folgenden Tabellen erhalten die charakteristischen Schub- und Torsionsfestigkeiten aufgrund neuer Erkenntnisse einheitlich
die nachstehenden neuen Rechenwerte:
- in Tabelle 3.2-1 (Vollholz):

f,x = 2,0 N/mm?
- inden Tabellen 3.3-1 und B.2-1 (Brettschichtholz):

fugx = 2,5 N/mm?

Anlage 2.5/8
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Holzbauteile mit geklebten tragenden Verbindungen sowie Brettsperrholz diirfen nur verwendet werden, wenn diese Verbindun-
gen mit Klebstoffen hergestellt worden sind, die als Klebstoffe des Typs | nach DIN EN 301:2006-09 klassifiziert sind. Dies gilt
nicht fir die Verbindung der Komponenten in Holzwerkstoffen.
Fir die Herstellung geklebter tragender Verbindungen von Holzbauteilen gilt Satz 1 sinngemaf.

Anlage 2.5/9
zu DIN 1074
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Far die Einwirkungen auf Briicken sind zusatzlich die Regeln laut Allgemeinem Rundschreiben Straenbau Nr. 6/2009 des
BMVBS (veroffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten.

Anlage 2.6/1

zu den Technischen Regeln fiir die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen (TRLV)

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Technischen Regeln brauchen nicht angewendet zu werden fir:

- Dachflachenfenster in Wohnungen und Raumen ahnlicher Nutzung (z.B. Hotelzimmer, Blrordume) mit einer Lichtflache
(Rahmen-Innenmal) bis zu 1,6 m?,

- Verglasungen von Kulturgewachshausern (siehe DIN V 11535:1998-02),

- alle Vertikalverglasungen, deren Oberkante nicht mehr als 4 m Uber einer Verkehrsflache liegt (z.B. Schaufensterverglasun-
gen), mit Ausnahme der Regelung in Abschnitt 3.3.2.

Anlage 2.6/3

zu DIN 18516-4
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 zu Abschnitt 1:

Der Abschnitt wird durch folgenden Satz erganzt:

Es ist HeiRgelagertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H) nach Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 11.13 zu verwenden.
2 Der Abschnitt 2.5.1 entfallt.
3 zu Abschnitt 3.3.4

In Bohrungen sitzende Punkthalter fallen nicht unter den Anwendungsbereich der Norm.

Anlage 2.6/4
zu DIN 18516-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Anstelle von Abschnitt 5.1.1 gilt:
.Falls der Rechenwert der Eigenlast eines Baustoffs nicht DIN 1055-1 entnommen werden kann, soll dessen Eigenlast unter
Berlcksichtigung einer moglichen Feuchteaufnahme durch Wiegen nachgewiesen werden.*
2 Zu Abschnitt 7.2.1 und 7.2.2 gilt:
.FUr andere Korrosionsschutzsysteme ist ein Eignungsnachweis einer dafiir anerkannten Priifstelle vorzulegen.*
3 Anhang C wird von der bauaufsichtlichen Einfihrung ausgenommen.
4 Auf folgende Druckfehlerberichtigung wird hingewiesen:
zu Anhang A, Abschnitt A 3.1:
Im 4. Absatz muss es anstelle von ,.... nach Bild A.1.b) ...“ richtig ,.... nach Bild A.1.c) ...“ und anstelle von ,.... nach
Bild A.1.c) ...“ richtig ,.... nach Bild A.1.d) ... heifen.
zu Abschnitt A 3.2
Im 2. Absatz muss es anstelle von ,.... nach 8.1 ... richtig ,.... nach A.1 ..." heilRen.

Anlage 2.6/5 E
Fir die Verwendung von Lagern nach DIN EN 1337 ist Folgendes zu beachten:
1 Gileitteile sind in DIN EN 1337-2:2004-07 geregelt.
2 Die Anschlussbauteile von Briickenlagern gema DIN EN 1337-1:2001-02 Tabelle 1 sind nicht geregelt und bedurfen daher
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
3 Fir DIN EN 1337-3:2005-07 gilt:
Fir die Verwendung in Deutschland sind nur Chloroprenkautschuk (CR)-Lager erlaubt.
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4 Fur DIN EN 1337-5:2005-07 gilt:
Fir die Verwendung in Deutschland sind nur Topfgleitlager mit einem akkumulierten Gleitweg von 1000 m bzw. 2000 m ge-
maf Anhang E und somit nur die Innendichtungen A.1.1, A.1.2 und A.1.3 gemal Anhang A erlaubt.

Anlage 2.6/6 E
zu den technischen Regeln und Normen nach 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8 und 2.7.9

1 Allgemeines
Werden Bauprodukte aus Glas auf der Grundlage der genannten Technischen Baubestimmungen in feuerwi-
derstandsfahigen Verglasungen verwendet, so ist zu beachten, dass die Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit
immer fiir das System (Brandschutzverglasung) nach EN 13501-2 im Rahmen von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen, europaischen technischen Zulassungen oder nationalen bzw. europaischen Produktnormen erfolgen muss.

2 Verwendbare Bauprodukte aus Glas

2.1 Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas nach EN 572-9:2004"
Im Anwendungsbereich der genannten Technischen Baubestimmungen sind die Basiserzeugnisse aus Kalk-
Natronsilicatglas mit den Bezeichnungen Floatglas, poliertes Drahtglas, Ornamentglas und Drahtornamentglas nach BRL
A Teil 1 Ifd. Nr. 11.10 zu verwenden. Die Zuordnung der bisherigen nationalen Produktbezeichnungen zu den Bezeich-
nungen in den harmonisierten Europaischen Normen ergibt sich aus Tabelle 1.

Tabelle 1
Harmonisierte europaische Produktnorm

Bisherige nationale Produktnorm

2.2

23

24

Kalk-Natronsilikatglas

DIN EN 572-1:2005-01,
DIN EN 572-3:2005-01

Omamentglas aus
Kalk-Natronsilikatglas

DIN EN 572-9:2005-01,
DIN EN 572-1:2005-01,
DIN EN 572-5:2005-01

Drahtornamentglas aus
Kalk-Natronsilikatglas

DIN EN 572-9:2005-01,
DIN EN 572-1:2005-01,

Glaserzeugnis Norm Glaserzeugnis Norm
Floatglas aus Kalk- DIN EN 572-9:2005-01, |Spiegelglas DIN 1249-3:1980-02,
Natronsilikatglas DIN EN 572-1:2005-01, DIN 1249-10:1980-08,

DIN EN 572-2:2005-01 DIN 1249-11:1998-09
Poliertes Drahtglas aus [ DIN EN 572-9:2005-01, | Gussglas DIN 1249-4:1980-02

DIN 1249-10:1980-08,
DIN 1249-11:1998-09

DIN EN 572-6:2005-01

Beschichtetes Glas nach EN 1096-4:2004%

Es diirfen nur beschichtete Bauprodukte aus Glas verwendet werden, die den Bestimmungen von Bauregelliste A Teil 1
Abschnitt 11 entsprechen. Es sind die jeweiligen Werte der Biegezugfestigkeit und die Regelungen fir den Nachweis der
Ubereinstimmung nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.11 zu beriicksichtigen. Die Zuordnung der genannten beschichte-
ten Glaserzeugnisse, die durch harmonisierte Europaische Normen geregelt werden, zu den bisherigen nationalen Pro-
duktbezeichnungen entspricht jeweils der Zuordnung der Basisglaserzeugnisse nach Tabelle 1, die fiir die Herstellung
verwendet wurden.

Teilvorgespanntes Kalknatronglas nach EN 1863-2:2004%

Teilvorgespanntes Kalknatronglas ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur verwendet werden, wenn bei der
Bemessung die fir Floatglas geltende zulassige Biegezugspannung angesetzt wird und es zur Herstellung einer der
nachfolgend genannten Verglasungen verwendet wird:

» allseitig linienférmig gelagerte vertikale Mehrscheiben-Isolierverglasung mit einer Flache von maximal 1,6 m?

» Verbundsicherheitsglas mit einer Flache von maximal 1,0 m?
Andere Verwendungen von teilvorgespanntem Glas gelten als nicht geregelte Bauart.

Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150-2:2004%

Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas muss den Bestimmungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd.
Nr. 11.12 entsprechen. Die Zuordnung der in DIN EN 12150-2:2005-01 genannten Bauprodukte aus Glas zu den in den
Technischen Baubestimmungen verwendeten bisherigen nationalen Produktbezeichnungen ergibt sich aus Tabelle 2.
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25

2.6

2.7

2.8

Tabelle 2

Harmonisierte europaische Produktnorm

bisherige nationale Produktnorm

Glaserzeugnis

Norm

Glaserzeugnis

Norm

Thermisch
vorgespanntes
Kalknatron-
Einscheibensi-
cherheitsglas aus Float-
glas

DIN EN 12150-1:2005-01,
DIN EN 12150-2:2005-01,
DIN EN 572-1:2005-01,
DIN EN 572-2:2005-01,
DIN EN 572-9:2005-01

Einscheiben-Sicher-
heitsglas aus Spiegel-
glas

DIN 1249-3:1980-02,

DIN 1249-10:1990-08,
DIN 1249-11:1998-09
DIN 1249-12:1998-09

Thermisch
vorgespanntes
Kalknatron-
Einscheibensicherheitsgl
as aus Ornamentglas

DIN EN 12150-1:2005-01,
DIN EN 12150-2:2005-01,
DIN EN 572-1:2005-01,
DIN EN 572-2:2005-01,
DIN EN 572-9:2005-01

Einscheiben-
Sicherheitsglas aus
Gussaglas

DIN 1249-4:1980-02,

DIN 1249-10:1990-08,
DIN 1249-11:1998-09
DIN 1249-12:1998-09

Emailliertes Thermisch
vorgespanntes
Kalknatron-
Einscheibensicherheits-
glas aus Floatglas

DIN EN 12150-1:2005-01,
DIN EN 12150-2:2005-01,
DIN EN 572-1:2005-01,
DIN EN 572-2:2005-01,
DIN EN 572-9:2005-01

Emailliertes
Einscheiben-
Sicherheitsglas aus
Spiegelglas

DIN 1249-3:1980-02,

DIN 1249-10:1990-08,
DIN 1249-11:1998-09
DIN 1249-12:1998-09

HeiBgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach EN 14179-2:2005°
Das heifgelagerte thermisch vorgespannte Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach EN 14179-2:2005 darf nur
dann wie thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas verwendet werden, sofern die Biegezugfes-

tigkeit nach der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12 deklariert ist.

Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas nach EN 14449:2005°
1 Als Verbund-Sicherheitsglas im Sinne der genannten technischen Regeln darf nur Verbund-Sicherheitsglas an-
gesehen werden, das den Bedingungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.14 entspricht. Verbundglas muss

der Ifd. Nr. 11.15 der Bauregelliste A Teil 1 entsprechen.

2 Die Technischen Regeln sind fiir Kunststoff als Verglasungsmaterial nicht anwendbar.

Mehrscheiben-Isolierglas nach EN 1279-5:2005+A1:2008"
Far die Verwendung nach den genannten Technischen Baubestimmungen muss das Mehrscheiben-Isolierglas den
Bedingungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.16 entsprechen.

Fir die Verwendung der nachfolgend genannten Produkte nach den genannten Technischen Baubestimmungen ist eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich:
Borosilicatglaser nach EN 1748-1-29),

Glaskeramik nach EN 1748-2-2%,

Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas nach EN 12337-2"%,
Thermisch vorgespanntes Borosilicat-Einscheibensicherheitsglas nach EN 13024-2"",

Erdalkali-Silicatglas nach EN 14178-2"2,

"' In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 572-9:2005-01

2 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1096-4:2005-01
% In Deutschland umgesetzt durch 1863-2:2005-01

4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12150-2:2005-01
® |In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14179-2:2005-08
® In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14449:2005-07

) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1279-5:2009-02
® In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1748-1-2:2005-01
% |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1748-2-2:2005-01
'9'In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12337-2:2005-01
" |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13024-2:2005-01
'2) |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14178-2:2005-01
'3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14321-2:2005-10

Thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Einscheibensicherheitsglas nach EN 14321-2").
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Anlage 2.6/7 E

Fiir die Verwendung von Unterdecken nach EN 13964" + A1:2006 ist Folgendes zu beachten:

1 Der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit ist durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu fiihren. Ausge-
nommen sind Unterdecken, die aus Unterkonstruktionen aus Metall oder unbehandeltem Holz in Verbindung mit Decklagen
aus Metallkassetten, unbehandeltem Holz, Holzwerkstoffen nach EN 13986 gem. BRL B Teil 1 Abschnitt 1.3.2.1 und Gips-
kartonplatten sowie Dammstoffen gem. BRL B Teil 1 Abschnitte 1.5.1 bis 1.5.10 bestehen.

2 Sind Anforderungen an den Schallschutz zu erfiillen, ist der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 zu fihren. Dabei
sind die gemaf DIN 4109 bzw. Beiblatt 1 zu DIN 4109 ermittelten Rechenwerte in Ansatz zu bringen.

3 Der Nachweis des Warmeschutzes nach DIN 4108 Teil 2 und 3 und der Nachweis des energieeinsparenden Warmeschut-
zes sind unter Ansatz der Bemessungswerte geman DIN V 4108-4 zu fiihren. Im Bausatz verwendete Dammstoffe mussen
die Anforderungen des Anwendungsgebietes DI nach DIN V 4108-10 erfiillen.

T)  in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2007-02

Anlage 2.6/8
Zu den Technischen Regeln fiir die Bemessung und die Ausfiihrung punktférmig gelagerter Verglasungen (TRPV)
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
zu Abschnitt 1:
Die Technischen Regeln brauchen nicht angewendet zu werden fiir alle Vertikalverglasungen, deren Oberkante nicht mehr als
4 m uber einer Verkehrsflache liegt (z.B. Schaufensterverglasungen).

Anlage 2.6/9
Zu den technischen Regeln und Normen nach 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8 und 2.7.9
Fir Verwendungen, in denen nach den Technischen Baubestimmungen heillgelagertes Einscheibensicherheitsglas (ESG-H)
gefordert wird, ist heillgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) nach den Bedin-
gungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.13, Anlage 11.11 einzusetzen.

Anlage 2.6/10
Zu den Technischen Regeln fiir die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 zu Abschnitt 1.1
Der 1. Spiegelstrich wird wie folgt ersetzt:
“- Vertikalverglasungen nach den "Technischen Regeln fiir die Verwendung von linienformig gelagerten Verglasungen",
veroffentlicht in den DIBt Mitteilungen 3/2007 (TRLV), an die wegen ihrer absturzsichernden Funktion die zusatzlichen An-
forderungen nach diesen technischen Regeln gestellt werden.*

2 zu Tabelle 2
Die in den Zeilen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 18, 20 und 28 der Tab. 2 aufgefihrten Mehrscheiben-Isolierglaser dirfen ohne weitere
Prufung als ausreichend stol3sicher angesehen werden, wenn sie um eine oder mehrere ESG- oder ESG-H-Scheiben im
Scheibenzwischenraum ergénzt werden.

Anlage 2.6/11
zu DIN 18516-1
Bei Anwendung der technischen Regel sind folgende besondere brandschutztechnische Vorkehrungen bei hinterliifteten Au-
Renwandbekleidungen, die geschossubergreifende Hohlraume haben, oder Uber Brandwande hinweg gefiihrt werden, zu be-
achten:

1 Anwendungsbereich
Bei hinterliifteten AuRenwandbekleidungen, die
- geschossubergreifende Hohl- oder Luftrdume haben
oder
- Uber Brandwande hinweg gefiihrt werden,
sind nach § 28 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 sowie nach § 30 Abs. 7 MBO 2002, besondere Vorkehrungen gegen
die Brandausbreitung zu treffen. Nachfolgend werden mdgliche Vorkehrungen beschrieben.

2 Begriffe
21 Hinterliiftete AuBenwandbekleidungen bestehen aus
- Bekleidungen mit offenen oder geschlossenen Fugen, sich Gberdeckenden Elementen bzw. StéRen;
- Unterkonstruktionen (z. B. Trag- und gegebenenfalls Wandprofilen aus Metall, Holzlatten (Traglatten), Konterlatten
(Grundlatten));
- Halterungen (Verankerungs-, Verbindungs-, Befestigungselementen);
- Zubehorteilen (z. B. Anschlussprofile, Dichtungsbander, thermische Trennelemente);
- Hinterliftungsspalt;
- ggf. Warmedammung mit Dammstoffhaltern.
22 HinterlUftungsspalt ist der Luftraum zwischen der Bekleidung und der Warmedammung oder zwischen der Bekleidung
und der Wand, soweit keine auenliegende Warmedammung vorgesehen ist.
2.3 Brandsperren dienen der Begrenzung der Brandausbreitung im Hinterllftungsspalt Uber eine ausreichend lange Zeit
durch Unterbrechung oder partielle Reduzierung des freien Querschnitts des HinterlUftungsspalts.
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3
3.1

3.2

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Dammstoffe, Unterkonstruktionen, Hinterliftungsspalt

Abweichend von § 26 Abs. 3 Satz 1 HBauO muss die Warmedammung nichtbrennbar sein. Die Dammstoffe sind ent-
weder mechanisch oder mit einem Klebemortel, der schwerentflammbar ist oder einen Anteil von nicht mehr als 7,5 %
an organischen Bestandteilen aufweist, auf dem Untergrund zu befestigen. Stabférmige Unterkonstruktionen aus Holz
sind zulassig (§ 26 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 HBauO).

Die Tiefe des Hinterluftungsspalts darf nicht grof3er sein als:

- 50 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Holz und

- 150 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Metall.

Horizontale Brandsperren
In jedem zweiten Geschoss sind horizontale Brandsperren im Hinterliiftungsspalt anzuordnen. Die Brandsperren sind
zwischen der Wand und der Bekleidung einzubauen. Bei einer auRenliegenden Warmedammung gentigt der Einbau
zwischen dem Dammstoff und der Bekleidung, wenn der Dammestoff im Brandfall formstabil ist und einen Schmelzpunkt
von > 1.000° C aufweist.
Unterkonstruktionen aus brennbaren Baustoffen miissen im Bereich der horizontalen Brandsperren vollstandig unter-
brochen werden.
Die GréRe der Offnungen in den horizontalen Brandsperren ist insgesamt auf 100 cm?Ifm Wand zu begrenzen. Die
Offnungen kénnen als gleichmaRig verteilte Einzeldffnungen oder als durchgehender Spalt angeordnet werden.
Die horizontalen Brandsperren muissen uber mindestens 30 Minuten hinreichend formstabil sein (z. B. aus Stahlblech
mit einer Dicke von d = 1 mm). Sie sind in der Auflenwand in Abstédnden von < 0,6 m zu verankern. Die Stahlbleche sind
an den StéRen mindestens 30 mm zu Uberlappen.
Laibungen von AuRenwandoffnungen (Tiren, Fenster) diirfen integraler Bestandteil von Brandsperren sein, soweit der
HinterlGftungsspalt durch Bekleidung der Laibungen und Stiirze der AuRenwandéffnungen verschlossen ist; die Beklei-
dung muss den Anforderungen nach Ziffer 4.4 entsprechen, Unterkonstruktionen und eine ggf. vorhandene Warme-
dammung missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Horizontale Brandsperren sind nicht erforderlich
1 Dbei 6ffnungslosen Aulenwanden,
2 wenn durch die Art der Fensteranordnung eine Brandausbreitung im Hinterliftungsspalt ausgeschlossen ist
(z. B. durchgehende Fensterbander, geschosstibergreifende Fensterelemente) und
3 bei AulRenwanden mit hinterlifteten Bekleidungen, die einschlief3lich ihrer Unterkonstruktionen, Warmedammung
und Halterungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wenn der Hinterliftungsspalt im Bereich der Laibung
von Offnungen umlaufend im Brandfall Giber mindestens 30 Minuten formstabil (z. B. durch Stahlblech mit einer
Dicke von d = 1 mm) verschlossen ist.

Vertikale Brandsperren im Bereich von Brandwanden

Der Hinterluftungsspalt darf Gber die Brandwand nicht hinweg geflihrt werden. Der Hinterliiftungsspalt ist mindestens in
Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen Dammstoff mit einem Schmelzpunkt von > 1.000° C auszuftllen.
§ 28 Abs. 7 Satz 1 HBauO bleibt unberihrt.

Anlage 2.7/1

zu DIN 1056

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin bis zur Uberarbeitung von DIN 1056 gemé&R Anhang A dieser
Norm.

2 Zu Abschnitt 10.2.3.1
Fir die Mindestwanddicke gilt Tabelle 6, jedoch darf die Wanddicke an keiner Stelle kleiner als 1/30 des dazugehdrigen
Innendurchmessers sein.
Anlage 2.7/2
zu DIN 4112

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

In Abschnitt 4.2.1.2 wird der letzte Satz durch folgende Regelung ersetzt:

Fir Triblinentreppen und deren Podeste ist bei Tribiinen ohne feste Sitzplatze eine Verkehrslast von 7,5 kN/m? anzuset-
zen. Fiir Triblinentreppen und deren Podeste ist bei Triblinen mit festen Sitzplatzen eine Verkehrslast von 5 kN/m? an-
zusetzen.

Abschnitt 4.6 wird ersetzt durch folgende Regel:

Werden Fliegende Bauten wahrend der Winterperiode betrieben, ist Schneelast zu bertcksichtigen. Die Erleichterungen
nach Abschnitt 3.4.1 von DIN 1055-5 (Juni 1975) gelten sinngemaR. Bei Fliegenden Bauten, bei denen infolge von Kon-
struktions- oder Betriebsbedingungen ein Liegenbleiben des Schnees ausgeschlossen ist, braucht die Schneelast nicht
berlcksichtigt zu werden. Innerhalb dieser Bauten sind an sichtbarer Stelle Schilder anzubringen, aus denen hervor-
geht, dass

- ohne Schneelast gerechnet wurde

- eine standige Beheizung zur Schneebeseitigung auf dem Dach erforderlich ist, oder

- der Schnee laufend vom Dach zu rdumen ist oder

- eine Abtragung der vollen Schneelast durch eine geeignete Stltzkonstruktion erforderlich ist.

Auf die Betriebsanleitung ist dabei hinzuweisen. Auch in den Bauvorlagen muss ein entsprechender Hinweis enthalten sein.
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3.1 Bei Fliegenden Bauten, deren Bauvorlagen auf der Grundlage der Windlastansatze nach DIN 4112:1983-02 in Verbin-
dung mit DIN 1055-4:1986-08 erstellt wurden, sind die Aufstellorte auf die Windzonen 1 und 2 sowie das Binnenland in
den Windzonen 3 und 4 nach DIN 1055-4:2005-03 beschrankt.

3.2 Sollen Fliegende Bauten, die nur fir die unter Nr. 2.1 genannten Regionen ausgelegt sind, auch in den anderen Regio-
nen (Kusten und Inseln in den Windzonen 3 und 4 nach DIN 1055-4:2005-03) aufgestellt werden, sind besondere Mal3-
nahmen festzulegen. Als besondere Mafinahmen kommen insbesondere
- erganzende statische Nachweise,

- Konstruktionsverstarkungen,

- Teilabbau,

- zuverlassige Wetterprognosen oder
- windgeschiitzte Aufstellorte

in Betracht.

3.3 Zur Bemessung von Fliegenden Bauten, die unter Ansatz der Windlasten nach DIN 4112: 1983-02 in Verbindung mit
DIN 1055-4: 1986-08 fir die Aufstellung in allen Windzonen ausgelegt werden sollen, sind diese Windlasten um den
Faktor 1,4 zu erhohen. Dieser Erhdhungsfaktor gilt fiir Projekte bis 10m Hohe. Fir héhere Bauwerke sind genauere
Nachweise erforderlich.

4 Far die Anwendung der Norm sind die Auslegungen zu beachten, die in den Mitteilungen des Institutes fiir Bautechnik
4/1988 S. 101 sowie in den Mitteilungen des Deutschen Institutes fiir Bautechnik 5/2000 S. 171 verdffentlicht sind.

5 zu DIN 4112/A1:2006-03 Abschnitt 1.1: Der Abschnitt ist nicht anzuwenden.

Anlage 2.7/3

zu DIN 4131

Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

1 Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin bis zur Uberarbeitung von DIN 4131 gemaR Anhang A dieser
Norm.

2 zu Abschnitt A.1.3.2.3
Aerodynamische Kraftbeiwerte, die dem anerkannten auf Windkanalversuchen beruhenden Schrifttum entnommen oder
durch Versuche im Windkanal ermittelt werden, miissen der Beiwertdefinition nach DIN 1055 Teil 4 entsprechen.

Anlage 2.7/5
zu DIN 4134
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Abschnitt 4.2.5 wird erganzt durch folgende Regel:
Bei Tragluftbauten braucht die Schneelast nicht berticksichtigt zu werden, wenn durch eine daflr ausreichende dauernde Be-
heizung nach Abschnitt 3.4.1 von DIN 1055-5 (Juni 1975) ein Liegenbleiben des Schnees verhindert wird, oder wenn ein orts-
festes Abraumgerat fir Schnee vorhanden ist.

Innerhalb dieser Bauten sind an sichtbarer Stelle Schilder anzubringen, aus denen hervorgeht, dass
- ohne Schneelast gerechnet wurde

- eine standige Beheizung zur Schneebeseitigung auf dem Dach erforderlich ist, oder

- der Schnee laufend vom Dach geraumt wird oder

- eine Abtragung der vollen Schneelast durch eine geeignete Stutzkonstruktion erforderlich ist.

Anlage 2.7/6
zu DIN 11622-3
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
zu Abschnitt 4
Auf folgenden Druckfehler in Absatz 3, Buchstabe b wird hingewiesen:
Die 5. Zeile muss richtig lauten:
,Fur Gullebehalter mit einem Durchmesser d > 10 m*

Anlage 2.7/7
zu DIN 11622-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
zu Abschnitt 4.4
Anstelle des nach Absatz 1 anzusetzenden Erdruhedrucks darf auch mit aktivem Erddruck gerechnet werden, wenn die zum
Auslésen des Grenzzustandes erforderliche Bewegung der Wand sichergestellt ist (siehe DIN 1055 Teil 2, Abschnitt 9.1).

Anlage 2.7/9
zu DIN 4420 Teil 1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Fur Arbeits- und Schutzgeruste dirfen Stahlrohrgeristkupplungen mit Schraub- oder Keilverschluss, die auf der Grundlage
eines Prifbescheids gemaR den ehemaligen Priifzeichenverordnungen der Lander hergestellt wurden, weiterverwendet wer-
den, sofern ein giiltiger Prifbescheid fir die Verwendung mindestens bis zum 1. Januar 1989 vorlag. GerUstbauteile, die diese
Bedingungen erflllen, sind in DIBt-Mitteilungen *), Heft 6/97 Seite 181, verdffentlicht.

7 Die ,DIBt-Mitteilungen“ sind zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstr. 21, 10245 Berlin
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Anlage 2.7/10
zur Richtlinie ,,Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise fiir Turm und Griindung*
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Nach Untersuchung des Einflusses benachbarter Windenergieanlagen gemafR Abschn. 6.3.3 ist, soweit der Abstand a
kleiner ist als nach den dort aufgefiihrten Bedingungen oder die Bauaufsicht dies nicht beurteilen kann, die gutachterli-
che Stellungnahme, z. B. eines Sachverstandigen” einzuholen. Dies betrifft insbesondere typengepriifte Windenergie-
anlagen. Soweit im Gutachten festgestellt wird, dass eine gegenuber den Auslegungsparametern erhéhte Turbulenzin-
tensitat vorliegt, erfordert dies auch erneute bautechnische Nachweise und Nachweise flir maschinentechnische Teile
der Windenergieanlage; dies gilt auch fir bestehende Anlagen, die derartig durch die neu zu errichtende beeinflusst
werden. Die Standsicherheit anderer Anlagen darf durch hinzutretende nicht gefahrdet werden.

2. Abstande wegen der Gefahr des Eisabwurfs sind unbeschadet der Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen zu
Verkehrswegen und Gebauden einzuhalten, soweit eine Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit nicht auszuschlieRen
ist.

Abstande grofer als 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhdhe) gelten im Allgemeinen in nicht besonders eisgefahrde-
ten Regionen gemaf DIN 1055-5:1975-06, Abschnitt 6 als ausreichend.

3. Zu den Bauvorlagen fiir Windenergieanlagen gehoéren:

3.1 Die gutachtlichen Stellungnahmen eines Sachverstindigen” nach Abschnitt 3, Buchstabe | der Richtlinie sowie die
weiteren von einem Sachversténdigen” begutachteten Unterlagen nach Abschn. 3, Buchstaben J, K und L der Richtli-
nie.

3.2 Soweit erforderliche Abstande wegen der Gefahr des Eisabwurfes nach 2. nicht eingehalten werden, eine gutachtliche
Stellungnahme eines Sachverstindigen” zur Funktionssicherheit von Einrichtungen, durch die der Betrieb der Wind-
energieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann
(z.B. Rotorblattheizung).

3.3 Zur Bestatigung, dass die der Auslegung der Anlage zugrundeliegenden Anforderungen an den Baugrund am Aufstellort
vorhanden sind, das Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie.

3.4 Fir Windenergieanlagen mit einer lberstrichenen Rotorflache von maximal 7,0 m?, einer maximalen Nennleistung von
1,0 kW und einer maximalen Hohe des Rotormittelpunktes tiber Gelande von 7,0 m gilt 3.1 bis 3.4 nicht.

4. Hinweise:
4.1 In die Baugenehmigung sind aufzunehmen:

- als Nebenbestimmungen die Durchfiihrung der Wiederkehrenden Priifungen nach Abschnitt 13 der Richtlinie? in
Verbindung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch (siehe 4.1 zu Abschnitt 3, Buchstabe L der Richtlinie) so-
wie die Einhaltung der in den Gutachten nach 3.1 bis 3.3 formulierten Auflagen.

- als Hinweis die Entwurfslebensdauer nach Abschn. 8.6.1 der Richtlinie.

4.2 Die Einhaltung der im Prifbericht bzw. Prifbescheid Uber den Nachweis der Standsicherheit aufgefihrten Auflagen an
die Bauausfiihrung ist im Rahmen der Bauiiberwachung und/oder der Bauzustandsbesichtigung zu Gberprifen.

4.3 Die erforderlichen Abstande zu anderen Windenergieanlagen sollen im Allgemeinen auf dem eigenen Grundstick er-
bracht werden.

5. Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin nach Anhang B.

" Als Sachverstandige kommen insbesondere folgende in Betracht:

- Germanischer Lloyd, WindEnergie GmbH, Steinhéft 9, D-20459 Hamburg,
- Det Norske Veritas, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde
- TUV Nord SysTec GmbH & Co.KG, Langemarckstr. 20, D-45141 Essen
- TUV Industrie Service GmbH, WestendstraRe 199, D-80686 Miinchen,
- DEWI-OCC, Offshore & Certification Centre, Am Seedeich 9, D-27472 Cuxhaven
2 Als Sachverstandige fiir Inspektion und Wartung kommen insbesondere in Betracht:
Die in FuBnote 1 genannten sowie die vom Sachverstandigenbeirat des Bundesverbandes WindEnergie (BWE) e.V. aner-
kannten Sachverstandigen.

Anlage 2.7/12
Bei Anwendung der technischen Regeln ist die "Anwendungsrichtlinie fiir Arbeitsgeruste”, Fassung November 2005, die in den
DIBt-Mitteilungen” Heft 2/2006 S. 61 veréffentlicht ist, zu beachten.

) Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstr. 21, 10245 Berlin.

Anlage 2.713 E
zu DIN 1056
Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in freistehenden Schornsteinen ist Folgendes zu beach-
ten:
Steine und Mértel nach EN 13084-5:2005"
Die Verwendung der Steine und Mortel fir Innenrohre aus Mauerwerk ist nicht geregelt und bedarf deshalb einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

T'In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13084-5:2005-12 und Berichtigung 1:2006-07
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Anlage 2.7/14 E
Fur die Verwendung von zylindrischen Stahlbauteilen in einschaligen Stahlschornsteinen und Innenrohren aus Stahl nach EN
13084-7:2005" ist Folgendes zu beachten:
Fur die Ausfiihrung der SchweilRarbeiten von Schornsteinen und Innenrohren aus zylindrischen Stahlbauteilen gilt DIN 4133.

Tin Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13084-7:2006-06

Anlage 2.7/15 E
zu DIN EN 12812
Bei der Anwendung der technlschen Regel ist die "Anwendungsrichtlinie fir Traggeriste nach DIN EN 12812", Fassung August
2009, die in den DIBt Mitteilungen” Heft 6/2009 S. 227 veréffentlicht ist, zu beachten.

) Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstr. 21, 10245 Berlin.

Anlage 3.1/8
zu DIN 4102 Teil 4
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
zu Abschnitt 8.7.2
1 zu Abschnitt 8.7.1
In gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahigen Bedachungen nach § 30 Abs. 1 HBauO (harte Bedachun-
gen) sind, soweit in anderen Bestimmungen nicht weitere Anforderungen bestehen, lichtdurchlassige Teilflachen aus brenn-
baren Baustoffen nach § 30 Abs. 4 Nr. 1 HBauO zulassig, wenn:
- die Summe der Teilflachen héchstens 30 % der Dachflache betragt,
- die Teilflachen einen Abstand von mindestens 5 m zu Brandwanden unmittelbar angrenzender héherer Gebaude oder
Gebaudeteile aufweisen und die Teilflachen
- als Lichtbander héchstens 2 m breit und maximal 20 m lang sind, untereinander und zu den Dachrandern einen Abstand
von mindestens 2 m haben oder
- als Lichtkuppeln eine Flache von nicht mehr als je 6 m?, untereinander und von den Dachrandern einen Abstand von
mindestens 1 m und von Lichtbandern aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von 2 m haben.

2 zu Abschnitt 8.7.2
Dachdeckungsprodukte/-materialien, die einschlagigen europaischen technischen Spezifikationen (harmonisierte europai-
sche Norm oder europaische Zulassung) entsprechen und die zusatzlichen Bedingungen iber angrenzende Schichten erfiil-
len, gelten als Bedachungen, die gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahig sind.
Zusammenstellung von gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahigen Dachdeckungsprodukten (oder —
materialen gemaR Entscheidung der Kommission 2000/553/EG, veréffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaf-
ten L 235/19, von denen ohne Priifung angenommen werden kann, dass sie den Anforderungen entsprechen; die zusatzli-
chen Bedingungen zu angrenzenden Schichten sind ebenfalls einzuhalten.

Dachdeckungsprodukte/-materialien Besondere Voraussetzung fiir die Konformitétsvermutung

Decksteine aus Schiefer oder anderem Naturstein | Entsprechen den Bestimmungen der Entscheidung 96/603/EG der
Kommission

Dachsteine aus Stein, Beton, Ton oder Keramik, Entsprechen den Bestimmungen der Entscheidung 96/603/EG der

Dachplatten aus Stahl Kommission. AuBenllegende Beschichtungen mussen anorganlsch

sein oder mussen einen Brennwert PCS < 4,0 MJ/m? oder eine Mas-
se < 200 g/m? haben.

Faserzementdeckungen: Entsprechen den Bestimmungen der Entscheidung 96/603/EG der

- Ebene und profilierte Platten Kommission oder haben einen Brennwert PCS < 3,0 MJ/kg

- Faserzement-Dachplatten

Profilblech aus Aluminium, Aluminiumlegierung, Dicke 2 0,4 mm

Kupfer, Kupferlegierung, Zink, Zinklegierung, un- Aquenhegende Beschichtungen mussen anorgamsch sein oder mus-
beschichtetem Stahl, nichtrostendem Stahl, ver- sen einen Brennwert PCS < 4,0 MJ/m? oder eine Masse < 200 g/m
zinktem Stahl, beschichtetem Stahl oder emaillier- | haben.

tem Stahl

Ebenes Blech aus Aluminium, Aluminiumlegierung | Dicke = 0,4 mm
Kupfer, Kupferlegierung, Zink, Zinklegierung, un- Aquenhegende Beschichtungen missen anorgamsch sein oder mus-

beschichtetem Stahl, nichtrostendem Stahl, ver- sen einen Brennwert PCS < 4,0 MJ/m? oder eine Masse < 200 g/m
zinktem Stahl, beschichtetem Stahl oder emaillier- | haben.

tem Stahl

Produkte, die im Normalfall voll bedeckt sind (von | Lose Kiesschicht mit einer Mindestdicke von 50 mm oder ein Masse
den rechts aufgefiihrten anorganischen Materia- > 80kg/m? (MindestkorngroRe 4 mm, maximale KorngréRe 32 mm).
lien) Sand-/Zementbelag mit einer Mindestdicke von 30 mm. Betonwerk-

steine oder mineralische Platten mit einer Mindestdicke von 40 mm

Zuséatzliche Bedingungen:

Fir alle Dachdeckungsprodukte/-materialien aus Metall gilt, dass sie auf geschlossenen Schalungen aus Holz- oder Holz-
werkstoffen mit einer Trennlage aus Bitumenbahn mit Glasvlies- oder Glasgewebeeinlage auch in Kombination mit einer
strukturierten Trennlage mit einer Dicke < 8 mm zu verwenden sind. Abweichend hiervon erfiillen bestimmte Dach-
deckungsprodukte/-materialien die Anforderungen an gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahige Beda-
chungen, wenn die Ausfiihrungsbedingungen gemaR DIN 4102-4/A1 zu 8.7.2 Nr. 2 erfiillt sind.



Amtl. Anz. Nr. 11 Dienstag, den 8. Februar 2011 291

Anlage 3.1/9
1 Bei der Anwendung der technischen Regel ist DIN V ENV 1991-2-2:1997-05 - Eurocode 1 - Grundlagen der Tragwerkspla-
nung und Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2-2: Einwirkungen auf Tragwerke; Einwirkungen im Brandfall einschliellich dem
Nationalen Anwendungsdokument (NAD) - Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1991-2-2:1997-05 (DIN-Fachbericht 91)
zu beachten.

2 Beider Anwendung von DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 unter Beachtung ihres Nationalen Anwendungsdokumentes gilt: Es
dirfen Tragwerke mit Betonfestigkeitsklassen bis maximal C45/55 beurteilt werden. Das tabellarische Verfahren zur Einstu-
fung von Stahlbetonstitzen in Feuerwiderstandsklassen nach DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 Abschnitt 4.2.3 darf nicht an-
gewendet werden.

3 Die Vornormen DIN V ENV 1993-1-2, DIN V ENV 1994-1-2 und DIN V ENV 1995-1-2 dirfen unter Beachtung ihrer Nationalen
Anwendungsdokumente dann angewendet werden, wenn die Tragwerksbemessung bei Normaltemperatur (Kaltfall) nach den
Vornormen DIN V ENV 1993-1-1, DIN V ENV 1994-1-1 bzw. DIN V ENV 1995-1-1 unter Beachtung ihrer Nationalen Anwen-
dungsdokumente erfolgt ist.

4 Die DIBt-Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1994-1-2 in Verbindung mit DIN 18800-5 darf dann angewendet werden,
wenn die Tragwerksbemessung bei Normaltemperatur (Kaltfall) nach DIN 18800-5:2007-03 erfolgt ist.

5 Fur DIN V ENV 1994-1-2:1997-06 und DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 gilt:
Die in den Tabellen zu den Mindestquerschnittsabmessungen angegebenen Feuerwiderstandsklassen entsprechen den
Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102 Teil 2 bzw. den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaf nachfolgender Tabelle:

Bauauf- Tragende Bauteile Tragende Bauteile Nichttragende Innen-
sichtliche ohne Raumabschluss mit Raumabschluss wande
Anforderung
feuerhemmend R 30 REI 30 ElI 30
F 30 F 30 F 30
feuerbestandig R 90 REI 90 El 90
F 90 F 90 F 90
Brandwand - REI-M 90 EI-M 90

Es bedeuten:
R - Tragfahigkeit

E - Raumabschluss
I -  Warmedammung
M - Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

siehe auch Anlage 0.1.2 der Bauregelliste A Teil 1



292 Dienstag, den 8. Februar 2011 Amtl. Anz. Nr. 11

Anlage 3.1/10
zu DIN 4102-22
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 zu Abschnitt 5.2:
1.1 3.7.3.2: Anstelle von "XC 2" muss es "XC 3" heif3en.
1.2 3.13 erhalt folgende Fassung:

Tabelle 31: Mindestdicke und Mindestachsabstand von Stahlbetonstiitzen aus Normalbeton

Konstruktionsmerkmale Feuerwiderstandsklasse — Benennung
— "
; . L
Zeile [ 2 . (@ \\I B
. o 5 R 30 R 60 R90 R 120 R 180
T N\
'|'..I' L
max leor= 6 m max leor=5 m
min leo =2 M min leoy = 1,7 m

Mindestquerschnittsabmessungen unbekleideter Stahlbetonstiitzen bei mehrseitiger Brandbeanspruchung bei
einem

1.1 IAusnutzungsfaktor al=0,2

1.1.1 Stutzenlange min /oo

1.1.1.1 [Mindestdicke h in mm 120 120 150 180 240
1.1.1.2 |zugehdriger Mindestachsabstand u in mm 34 34 34 37 34
1.1.2  [Stltzenlange max /e

1.1.2.1 [Mindestdicke h in mm 120 120 180 240 290
1.1.2.2 |zugehdriger Mindestachsabstand u in mm 34 34 37 34 40

1.2 IAusnutzungsfaktor al=0,5
1.2.1 Stltzenlange min /oo

1.2.1.1 [Mindestdicke h in mm 120 160 200 260 350
1.2.1.2 |zugehdriger Mindestachsabstand u in mm 34 34 34 46 40
1.2.2  [Stitzenlange max /eo

1.2.2.1 [Mindestdicke h in mm 120 180 270 300 400
1.2.2.2 |zugehoriger Mindestachsabstand u in mm 34 37 34 40 46

1.3 IAusnutzungsfaktor al =0,7
1.3.1 Stltzenlange min /oo

1.3.1.1 [Mindestdicke h in mm 120 190 250 320 440
1.3.1.2 |zugehdriger Mindestachsabstand u in mm 34 34 37 40 46
1.3.2  [Stltzenlange max /e

1.3.2.1 |Mindestdicke d in mm 120 250 320 360 490
1.3.2.2 [zugehdriger Mindestachsabstand u in mm 34 37 40 46 46

Mindestquerschnittsabmessungen unbekleideter Stahlbetonstitzen mit max /.o bei 1-seitiger Brandbeanspru-

2 chung bei einem Ausnutzungsfaktor al1=0,7

2.1 Mindestdicke h in mm 120 120 190 200 220
2.2 zugehdriger Mindestachsabstand u in mm 34 34 34 34 37

3.13.2.1  Stahlbetonstitzen aus Beton der Festigkeitsklasse < C 50/60 miissen unter Beachtung der Bedingungen von Ab-
schnitt 3.13.2 die in Tabelle 31 angegebenen Mindestdicken und Mindestachsabstande besitzen.

3.13.2.2  Der Ausnutzungsfaktor ay ist das Verhaltnis des Bemessungswertes der vorhandenen Langskraft im Brandfall Ngqa
nach DIN 1055-100:2001-03, Abschnitt 8.1 zu dem Bemessungswert der Tragfahigkeit Ngqs nach DIN 1045-1. Bei
planmafig ausmittiger Beanspruchung ist fur die Ermittlung von a; von einer konstanten Ausmitte auszugehen.

3.13.2.3 Tabelle 31 gilt fur Stitzen mit Rechteckquerschnitt und Langen zwischen den Auflagerpunkten bis 6 m und fur Stut-
zen mit Kreisquerschnitt und Langen zwischen den Auflagerpunkten bis 5 m.
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3.13.2.4 Tabelle 31 ist bei ausgesteiften Gebduden anwendbar, sofern die Stlitzenenden, wie in der Praxis Ublich, rotations-
behindert gelagert sind. Lauft eine Stiitze Uber mehrere Geschosse durch, so gilt der entsprechende Endquerschnitt
im Brandfall ebenfalls als an seiner Rotation wirksam gehindert.
Tabelle 31 darf nicht angewendet werden, wenn die Stiitzenenden konstruktiv als Gelenk (z. B. Auflagerung auf ei-
ner Zentrierleiste) ausgebildet sind.

3.13.2.5 Die Ersatzlange der Stiitze zur Bestimmung des Bemessungswertes der Tragféhigkeit N¢ nach Abschnitt 3.13.2.2
entspricht der Ersatzlange bei Raumtemperatur, jedoch ist sie mindestens so grof3 wie die Stiitzenlange zwischen
den Auflagerpunkten (Geschosshohe).

3.13.2.10 Die fur den Kaltfall glltigen Anforderungen an die Abmessungen der Stltzen, den Bewehrungsquerschnitt und die
Anordnung der Bewehrung sind zu beachten.
Anmerkung zu 3.13.2.4:
Eine rotationsbehinderte Lagerung ist im Brandfall dann gegeben, wenn die Stiitzenenden in Tragwerksteile einge-
spannt sind, die nicht dem Brandfall ausgesetzt sind. Dies ist bei Stlitzen, die Uber mehrere Geschosse durchlaufen,
innerhalb eines Geschosses regelmafig anzunehmen, da eine zumindest zeitweise Begrenzung der Brandausbrei-
tung auf ein Geschoss unterstellt wird.

1.3 4.3.2.4: Im Titel von Tabelle 37 muss es "Nrqc+" anstelle von "Ngrgco" heilen.

2 zu Abschnitt 6.2:
2.1 5.5.2.1:In Tabelle 74 muss es in Gleichung (9.4) ">1" anstelle von "< 1" heilen.

3 zu Abschnitt 7
Bei einer Bemessung von Mauerwerk nach dem semiprobabilistischen Sicherheitskonzept entsprechend DIN 1053-100
kann die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und Brandwande nach DIN 4102-4:1994-03 bzw.
DIN 4102-4/A1:2004-11 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor «, wie folgt bestimmt wird und & < 1,0 ist:

h 15 N
fUrlOSgk<25: a, =314 p E; ™)
25—~k bd 2k
d  k,
h N
fiir 7"< 10 a, =314 —E; @)
bd’*
ko
mit Ny, = Ng; + Ny, (3)
Darin ist
o der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und
Brandwande
Ik die Knicklange der Wand nach DIN 1053-100
d die Wanddicke

b die Wandbreite

Nk der charakteristische Wert der einwirkenden Normalkraft nach Gl. (3)

Nok der charakteristische Wert der Normalkraft infolge standiger Einwirkungen

Nok der charakteristische Wert der Normalkraft infolge veranderlicher Einwirkungen
Je die charakteristische Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-100

ko ein Faktor zur Bertcksichtigung unterschiedlicher Teilsicherheitsbeiwerte j, bei Wanden und ,kurzen Wanden“ nach
DIN 1053-100
es die planmaflige Ausmitte von Ng in halber Geschosshohe unter Berlicksichtigung des

Kriecheinflusses nach Gleichung (7.3) von DIN 1053-100
Beim Nachweis der Standsicherheit mit dem vereinfachten Verfahren von DIN 1053-100 mit voll
aufliegender Decke darf e; = 0 angenommen werden.
Fir Werte a» > 1,0 ist eine Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und Branwande mit den Tabellen nach
DIN 4102-4:1994-03 bzw. DIN 4102-4/A1:2004-11 nicht mdglich.
Fuf3note 4 in DIN 4102-4, Tabellen 39 bis 41 wird wie folgt erganzt:
Bei 9,4 N/mm? < a-fi < 14,0 N/mm? gelten die Werte nur fur Mauerwerk aus Voll-, Block- und Plansteinen.
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Anlage 3.1/11
zu DIN 4102-4/A1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 zu Tabelle 110:
Anstelle von DIN 18180:1989-09 gilt DIN 18180:2007-01.
2 zu Abschnitt 4.5.2.2
Bei einer Bemessung von Mauerwerk nach dem genaueren Verfahren von DIN 1053-1 kann die Einstufung des Mauerwerks
in Feuerwiderstandsklassen und Brandwande nach DIN 4102-4:1994-03 bzw. DIN 4102-4/A1:2004-11 erfolgen, wenn der
Ausnutzungsfaktor a, wie folgt bestimmt wird und a, < 1,0 ist:

_133-y-vorho 15

h
fir 10 <% <25 a,
d

Br 25— hik M
d
h 1,33-y -vorho
fir — <10 : a, = 2227 VOTRT 2)
d Br
Darin ist
1% der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und Brandwande

hi die Knicklange der Wand nach DIN 1053-1
d die Wanddicke
/4 der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1

vorho die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer linearen Spannungsverteilung und
ebenbleibender Querschnitte

Lr der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von S der Wert 1,33 f; gesetzt werden, sofern die y-fache mittlere
Spannung den Wert S nicht Uberschreitet.

Anlage 3.3/1
zur Muster-Industriebaurichtlinie:
Die Aussage der Tabelle 1 der Muster-Industriebaurichtlinie tGber die Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden
Bauteile sowie die GroRen der Brandabschnittsflachen ist nur fir oberirdische Geschosse anzuwenden.

Anlage 3.5/1
zur Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser-Riickhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe (L6RURL):

1 Abschnitt 1.2 Abs. 1 erhalt folgende Fassung:
,Das Erfordernis der Riickhaltung verunreinigten Léschwassers ergibt sich ausschlief3lich aus dem Besorgnisgrundsatz des
Wasserrechts (§ 19g Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in Verbindung mit der Regelung des § 3 Nummer 4 der Ver-
ordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und tber Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS).
Danach muss im Schadensfall anfallendes Léschwasser, das mit ausgetretenen wassergefahrdenden Stoffen verunreinigt
sein kann, zuriickgehalten und ordnungsgemaf entsorgt werden kénnen.*

2 Nach Abschnitt 1.4 wird folgender neuer Abschnitt 1.5 eingefiigt:
,1.5 Eine Loschwasserriickhaltung ist nicht erforderlich fir das Lagern von Calciumsulfat und Natriumchlorid.”

3 Der bisherige Abschnitt 1.5 wird Abschnitt 1.6.
4 In Abschnitt 3.2 wird die Zeile ,WGK 0: im Allgemeinen nicht wassergefahrdende Stoffe” gestrichen.

5 Satz 2 des Hinweises in FuRnote 4 wird gestrichen. Satz 1 erhalt folgenden neuen Wortlaut:
,Vergleiche Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz uber die Einstufung wassergefahrdender Stoffe
und ihre Einstufung in Wassergefahrdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe — 17. Mai 1999, Bun-
desanzeiger Nr. 98 a vom 29.05.1999, geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 23. Juni 2005, Bundesanzeiger Nr. 126a
vom 8. Juli 2005.

Anlage 4.1/1
zu DIN 4108-2
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Der sommerliche Warmeschutz erfolgt Giber die Regelungen der Energieeinsparver-ordnung.
2 zu Abschnitt 5.3.3:
Die aufgefiihrten Ausnahmen gelten nur flr einlagig hergestellte Dammstoffplatten.
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Anlage 4.1/2
zu DIN 4108-3
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Der Abschnitt 5 sowie die Anhange B und C sind von der Einfiihrung ausgenommen.
2 Die Berichtigung 1 zu DIN 4108-3:2002-04 ist zu beachten.
Anlage 4.1/3

zu DIN V 4108-4

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Hinweis:

Die Bemessungswerte der Kategorie | gelten fir Produkte nach harmonisierten Europaischen Normen, die in der Bauregelliste
B Teil 1 aufgefiihrt sind.

Die Bemessungswerte der Kategorie Il gelten fiir Produkte nach harmonisierten Européischen Normen, die in der Bauregelliste
B Teil 1 aufgefiihrt sind und deren Warmeleitfahigkeit einen Wert Agren, nicht Gberschreitet. Der Wert Agren; ist hierbei im Rahmen
eines Verwendbarkeitsnachweises (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall) festzulegen.

Anlage 4.1/5 E
Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen ist Folgendes zu beachten:

1 An der Verwendungsstelle hergestelite Warmedammung aus Blahton-Leichtzuschlagstoffen nach EN 14063-1":
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10:2008-06 als nicht druckbelastbare
(dk) Warmedamm-Schuttung verwendet werden. Darliber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung festzulegen.
Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fihren. Der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warmedammschicht anzusetzen. Die Nenndi-
cke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.

2 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Produkten mit expandiertem Perlite nach EN 14316-1%
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ, DI und WH nach DIN 4108-10:2008-06 als nicht druckbelast-
bare (dk) Warmedammschuttung verwendet werden. Dariiber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.
Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fuhren. Der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warmedammschicht anzusetzen. Die Nenndi-
cke ist bei der Anwendung in Decken/Déachern die um 20 % verminderte Einbaudicke und bei der Anwendung in Wanden
die lichte Weite des Hohlraums. Bei der Anwendung in Wanden ist die Nennhohe die um 20 % verminderte Einbauhdhe.

3 Ander Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung mit Produkten aus expandiertem Vermiculite nach EN 14317-1°;

Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ, DI und WH nach DIN 4108-10:2008-06 als nicht druckbelast-
bare (dk) Warmedammschuttung verwendet werden. Dartiber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fihren. Der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warmedammschicht anzusetzen. Die Nenndi-
cke ist bei der Anwendung in Decken/Déchern die um 20 % verminderte Einbaudicke und bei der Anwendung in Wanden
die lichte Weite des Hohlraums. Bei der Anwendung in Wéanden ist die Nennhdhe die um 20 % verminderte Einbauhéhe.

Hinweis:

Fiir Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, —4 und -5%, an die Anforderungen an die Warmeleitfahigkeit gestellt werden und de-
ren Umrechnungsfaktor fiir den Feuchtegehalt Fr, von DIN V 4108-4, Tabelle 5, abweicht, muss nachgewiesen sein, dass
sie Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 2.1.26 entsprechen.

5 Dekorative Wandbekleidungen - Rollen und Plattenform nach EN 15102°:
Als Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes gelten die im Rahmen der CE
Kennzeichnung deklarierten Werte dividiert durch den Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11

in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11

in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11

in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, —4 und -5:2005-05
in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15102:2008-01

a B W N =
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Anlage 4.2/1
zu DIN 4109
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 zu Abschnitt 5.1, Tabelle 8, Fufinote 2:
Die Anforderungen sind im Einzelfall von der Bauaufsichtsbehérde festzulegen.

2 zu Abschnitt 6.3 und 7.3:
Eignungsprifungen | und Il sind im Rahmen der Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses durchzufih-
ren.

3 zu Abschnitt 8
Bei baulichen Anlagen, die nach Tabelle 4, Zeilen 3 und 4 einzuordnen sind, ist die Einhaltung des geforderten Schalldruck-
pegels durch Vorlage von Messergebnissen nachzuweisen. Das Gleiche gilt fir die Einhaltung des geforderten Schall-
dammmales bei Bauteilen nach Tabelle 5 und bei AulRenbauteilen, an die Anforderungen entsprechend Tabelle 8, Spal-
ten 3 und 4 gestellt werden, sofern das bewertete Schallddmmmaf R’y s > 50 dB betragen muss. Diese Messungen sind
von bauakustischen Priifstellen durchzufiihren, die entweder nach § 23 Absatz 1 Nummer 1 HBauO anerkannt
sind oder in einem Verzeichnis Uber ,Sachverstandige Priifstellen fiir Schallmessungen nach der Norm DIN 4109“ bei dem
Verband der Materialprifungsamter ***) gefuihrt werden.

4 zu Abschnitt 6.4.1:
Prifungen im Priifstand ohne Flankeniibertragung dirfen auch durchgefiihrt werden; das Ergebnis ist nach Beiblatt 3 zu
DIN 4109, Ausgabe Juni 1996, umzurechnen.

5 Eines Nachweises der Luftschalldammung von Aufienbauteilen (Tabelle 8 der Norm DIN 4109) vor AuRenlarm bedarf es,

wenn

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Au3enlarm am Gebaude zu treffen sind (§ 9 Absatz 1
Nummer 24 BauGB) oder

b) der sich aus amtlichen Larmkarten oder Larmaktionsplanen nach § 47 ¢ oder d des Bundesimmissionsschutzgesetzes
ergebene ,mafgebliche Aullenlarmpegel® (Abschnitt 5.5 der Norm DIN 4109:1989-11) auch nach den vorgesehenen
MaRnahmen zur Larmminderung (§ 47 d BImSchG) gleich oder héher ist als
- 56 dB(A) bei Bettenraumen in Krankenhausern und Sanatorien,
- 61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsrdumen, Unterrichtsrdumen und &hnlichen Radumen,
- 66 dB(A) bei Biroraumen.

***) Verband der Materialprifungsamter (VMPA) e. V. Berlin, Rudower Chaus-
see 5, Gebaude 13.7, D-12484 Berlin.
Hinweis: Dieses Verzeichnis wird auch bekannt gemacht in der Zeitschrift ,Der Prifungsingenieur,
herausgegeben von der Bundesvereinigung der Priifingenieure fir Baustatik.

Anlage 4.2/2
zu DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109

1 Die Berichtigung 1 zu DIN 4109, Ausgabe August 1992, ist zu beachten.

2 Zum Nachweis der Luftschallddmmung bei Wanden aus Lochsteinmauerwerk:

Mauerwerk aus folgenden Steinen mit Léchern gilt als quasi-homogen, so dass die Schallddammung aus der flachenbezoge-

nen Masse ermittelt werden kann:

- Mauerwerk aus Ziegeln mit einer Dicke < 240 mm ungeachtet der Rohdichte, bei Wanddicken > 240 mm ab einer Roh-
dichteklasse = 1.0

- Mauerwerk aus Kalksandstein mit einem Lochanteil < 50 %, ausgenommen Steine mit Schlitzlochung, die gegeneinan-
der von Lochebene zu Lochebene versetzte Locher aufweisen.
Fir Mauerwerk aus Lochsteinen mit davon abweichenden Eigenschaften kann der Nachweis der Schallddmmung nicht
nach DIN 4109, Abschnitt 6.3 und Beiblatt 1 zu DIN 4109 gefiihrt werden. Ausgenommen sind Falle, in denen nur der
Schutz gegen Aufdenlarm relevant ist. Hierfiir kann das bewertete Schalldamm-Maf auf Grundlage eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses gemafR Anlage 4.2/1, Absatz 2 festgelegt werden.

Anlage 5.1/1
zu DIN 4149
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 In Erdbebenzone 3 sind die Dachdeckungen bei Dachern mit mehr als 35° Neigung und in den Erdbebenzonen 2 und 3 die
freistehenden Teile der Schornsteine tGber Dach durch geeignete MalRnahmen gegen die Einwirkungen von Erdbeben so zu
sichern, dass keine Teile auf angrenzende 6ffentlich zugangliche Verkehrsflachen sowie die Zugange zu den baulichen An-
lagen herabfallen kdnnen.

2 Hinsichtlich der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen wird auf die Bilder 2 und 3 der Norm hingewiesen.
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2 a Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-1:2001-07 und DIN 1052:2004-08 durch die Verweise auf DIN
1045-1:2008-08 und DIN 1052:2008-12 ersetzt.

3 zu Abschnitt 5.5
Bei der Ermittlung der wirksamen Massen zur Berechnung der Erdbebenlasten sind Schneelasten in Gleichung (12) abwei-
chend von DIN 1055-100 mit dem Kombinationsbeiwert ¥, = 0,5 zu multiplizieren.

4 zu Abschnitt 9
- Die Duktilitatsklassen 2 und 3 durfen nur dann zur Anwendung kommen, wenn der wirkliche Hochstwert der Streckgren-
ze fy, max (siehe DIN 4149:2005-04 Abschnitt 9.3.1.1) und die in Absatz 9.3.1.1 (2) geforderte Mindestkerbschlagarbeit
durch einen bauaufsichtlichen Ubereinstimmungsnachweis abgedeckt sind.
- In Absatz 9.3.5.4 (7) wird der Verweis auf den Absatz ,9.3.3.3 (10)“ durch den Verweis ,9.3.5.3 (10)" ersetzt.
- In Absatz 9.3.5.5 (5) erhalt Formel (87) folgende Fassung:

M pl, Verb, i
M sdi

- In Absatz 9.3.5.8 (1) wird der Verweis auf die Abschnitte ,8 und 11“ durch den Verweis ,8 und 9“ ersetzt.

Q. =

]

5 zu Abschnitt 10

- Bei Erdbebennachweisen von Holzbauten nach dieser Norm ist DIN 1052:2008-12 anzuwenden.

- Absatz 10.1 (5) erhalt folgende Fassung:
»(5) In den Erdbebenzonen 2 und 3 darf bei der Berechnung eine Kombination von Tragwerksmodellen der Duktilitats-
klassen 1 und 3 fir die beiden Hauptrichtungen des Bauwerks nicht angesetzt werden.”

- In Absatz 10.3 (2) erhalt der mit dem 4. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
,— die Verwendbarkeit von mehrschichtigen Massivholzplatten (Brettsperrholzplatten) und deren Verbindungsmitteln
muss durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nachgewiesen sein;*

- In Absatz 10.3 (3) erhalt der mit dem 2. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
,— die Abminderung des Bemessungswertes des Schubflusses fir Holztafeln mit versetzt angeordneten Platten (siehe
DIN 1052:2008-12, 8.7.2 (6)) wird in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht angesetzt;*

- Absatz 10.3 (6) erhalt folgende Fassung:
,(6) Eine Unterschreitung der Mindestdicken von Holzbauteilen, wie sie in DIN 1052:2008-12, 12.2.2 (2) und 12.2.3 (7),
gestattet ist, ist in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht zulassig.“

6 zu Abschnitt 11

- Absatz 11.2 (2) ist wie folgt zu ergénzen:
,Solange Mauersteine mit nicht durchlaufenden Innenstegen in Wandlangsrichtung fiir die Verwendung in Erdbebenzo-
ne 2 und 3 noch nicht in die Bauregelliste aufgenommen sind, diirfen ersatzweise Produkte mit Ubereinstimmungs-
nachweis fir die Verwendung in Erdbebenzone 3 und 4 nach DIN 4149-1:1981-04 verwendet werden.*

- Die Absatze 11.7.3 (1), 11.7.3 (2) und 11.7.3 (3) erhalten folgende Fassung (Tab. 16 ist zu streichen):
,(1) Der Bemessungswert E, der jeweilig malRgebenden SchnittgréRe in der Erdbebenbemessungssituation ist nach
Gleichung (37) zu ermitteln. Dabei darf abhangig von den vorliegenden Randbedingungen entweder das vereinfachte
oder das genauere Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1:1996-11 zur Anwendung kommen.*
,(2) Bei der Anwendung des vereinfachten Berechnungsverfahrens nach DIN 1053-1:1996-11 darf die Bemessungstrag-
fahigkeit Ry aus den um 50 % erhdhten zuldssigen Spannungen ermittelt werden. Auf einen expliziten rechnerischen
Nachweis der ausreichenden raumlichen Steifigkeit darf nicht verzichtet werden.*
»(3) Bei Anwendung des genaueren Berechnungsverfahrens, ist der Bemessungswert E, der jeweilig maligebenden
Schnittgrofke unter y-fachen Einwirkungen gemaR DIN 1053-1:1996-11 zu ermitteln. Der mafigebende Sicherheitsbei-
wert y darf hierbei auf 2/3 der in Abschnitt 7 der DIN 1053-1:1996-11 festgelegten Werte reduziert werden. Als Bemes-
sungstragfahigkeit Ry sind die in DIN 1053-1:1996-11 angegebenen rechnerischen Festigkeitswerte anzusetzen.”

7 zu Abschnitt 12

- Bei Erdbebennachweisen von Griindungen und Stiitzbauwerken nach dieser Norm ist DIN 1054:2005-01 anzuwenden.

- Die Absatze 12.1.1 (1) und 12.1.1 (2) erhalten folgende Fassung:
»(1) Werden die Nachweise auf Basis der Kapazitatsbemessung gefihrt, so ist Abschnitt 7.2.5 zu beachten.”
,(2) Der Nachweis unter Einwirkungskombinationen nach Abschnitt 7.2.2 umfasst:
(a) den Nachweis der ausreichenden Tragfahigkeit der Griindungselemente nach den baustoffbezogenen Regeln dieser
Norm und den jeweiligen Fachnormen;
(b) die einschlagigen Nachweise der Grundungen nach DIN 1054. Einschrankungen hinsichtlich der generellen An-
wendbarkeit von Nachweisverfahren im Lastfall Erdbeben in DIN 1054 oder in diese begleitenden Berechnungsnormen
mussen nicht beachtet werden, wenn keine unglinstigen Bodenverhaltnisse (Hangschutt, lockere Ablagerungen, kiinstli-
che Auffillungen, usw.) vorliegen.”

- Absatz 12.1.1 (4) erhélt folgende Fassung:
,(4) Beim Nachweis der Gleitsicherheit darf der charakteristische Wert des Erdwiderstands (passiver Erddruck) nur mit
maximal 30% seines nominellen Wertes angesetzt werden.”
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- Absatz 12.2.1 (2) erhalt folgende Fassung:
,Vereinfacht kann die Einwirkung durch Erddruck bei Erdbeben ermittelt werden, indem der Erddruckbeiwert k ersetzt

wird durch

ke:k+agoylo£_“
g

Anlage 5.2/1
zu DIN 68800 Teil 3
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die Abschnitte 11 und 12 der Norm sind von der Einfihrung ausgenommen.

Anlage 6.2/1

zur Asbest-Richtlinie

Bei Anwendung der technischen Regel ist zu beachten:

Eine Erfolgskontrolle der Sanierung nach Abschnitt 4.3 durch Messungen der Konzentration von Asbestfasern in der Raumluft
nach Abschnitt 5 ist nicht erforderlich bei Sanierungsverfahren, die nach dieser Richtlinie keiner Abschottung des Arbeitsberei-
ches bedurfen.

Anlage 7.1/1
zu DIN 18065
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1 Von der Einfihrung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebauden der Gebaudeklasse 1 und 2 und in
Wohnungen.

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenrdumen notwendiger Treppen in bestehenden
Gebauden:

Durch den nachtraglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen Treppe als Teil des

ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsatzlich nicht beeintrachtigt werden. Der nachtragliche

Einbau eines Treppenlifts ist zulassig, wenn folgende Kriterien erflllt sind:

1. Die Treppe erschlieft nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen.

2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Flihrungskonstruktion nicht wesentlich unterschritten wer-
den; eine untere Einschrankung des Lichtraumprofils (s. Bild 5) von héchstens 20 cm Breite und héchstens 50 cm Hohe
ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich (s. Ziffer 9) nicht verandert wird. Ein Hand-
lauf muss zweckentsprechend genutzt werden kdnnen.

3. Wird ein Treppenlift Uber mehrere Geschosse gefiihrt, muss mindestens in jedem Geschoss eine ausreichend grofe
Warteflache vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb des Treppenlifts zu ermdglichen.
Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm gesichert ist.

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht einschrankt. Im Storfall muss
sich der Treppenlift auch von Hand ohne gréReren Aufwand in die Parkposition fahren lassen.

5. Wahrend der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt sein. Neben
dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verbleiben.

6. Gegen die missbrauchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein

7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch méglich ist.

3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebaude darf durch den nachtraglichen Einbau eines zweiten Hand-
laufs die nutzbare Mindestlaufbreite um hochstens 10 cm unterschritten werden. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich nur
auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen der DIN 18065. Abweichende Festlegungen
und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon unberihrt.

Anlage 7.2/2
zu DIN 18024 Teil 2
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Die Einfiihrung bezieht sich nur auf die baulichen Anlagen oder die Teile
baulicher Anlagen, fiir die nach § 52 Absatze 2 und 3 Nummern 1 und 2 HBauO barrierefreie Nutzbarkeit gefordert wird.
2 Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfiihrung nicht erfasst.
3 Die Abschnitte 6 Satz 4, 11 Satz 1, 13 und 16 sind nicht anzuwenden.
4 Fir Feuerschutzabschlisse gelten die Anforderungen aus Abschnitt 6 Satz 5 —
Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden — nur, soweit dadurch die Feuerschutzfunktion der Tlren nicht beeintrachtigt wird.
5 Fur Feuerschutzabschlisse in Bereichen, in denen nachweislich mit der Anwesenheit
behinderter Menschen nicht zu rechnen ist, gelten die Anforderungen aus Abschnitt 6 nicht.
6 Das Regelmald von Greifhéhen und Bedienhéhen nach Abschnitt 17 Absatz 1 betragt 85 cm (Achsmalf) tber OKFF;
erforderliche Abweichungen sind in einem Bereich von 85 cm bis 105 cm zulassig.
7 Abschnitt 1 der DIN 18024 Teil 2 wird von der Einfihrung ausgenommen.*
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Anlage 7.3/1
zu DIN 18025 Teil 1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Die Einfihrung bezieht sich nur auf Wohnungen im Sinne von § 52 Absatz 3 HBauO und deren Zugange, soweit sie fur
Rollstuhlbenutzer geplant und ausgefihrt werden. Die Bestimmungen der Norm sind fur rollstuhlgerechte Wohn- und Pfle-
geheime im Sinne von § 52 Absatz 3 HBauO und deren Zugange sinngemaf anzuwenden.
Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfihrung nicht erfasst.
Die Abschnitte 5 Nummer 5.1, 6 Nummer 6.3 und 11 Absatz 7 sind nicht anzuwenden.
Zum Abschnitt 11 — Bedienungsvorrichtungen — Absatz 1 gilt, dass das Regelmaf’ von Greifhéhen und Bedienhdhen 85 cm
(Achsmalfd) iber OKFF betragt; erforderliche Abweichungen sind in einem Bereich von 85 cm bis 105 cm zulassig.
5. Abschnitt 1 der DIN 18025 Teil 1 wird von der Einflihrung ausgenommen.*

Pobd

Anlage 7.3/2

zu DIN 18025 Teil 2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Die Einfihrung bezieht sich nur auf Wohnungen im Sinne des § 52 Absatz 3 HBauO und deren Zugange. Die Bestimmun-

gen der Norm sind fir barrierefreie Wohn- und Pflegeheime im Sinne von § 52 Absatz 3 HBauO und deren Zugange sinn-

gemal anzuwenden.

Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfihrung nicht erfasst.

Die Abschnitte 5 Nummer 5.1 und 6 Nummer 6.3 sind nicht anzuwenden.

Zum Abschnitt 12 — Bedienungsvorrichtungen — Absatz 1 gilt, dass das RegelmaR von Greifhéhen und Bedienhéhen 85 cm

(Achsmal) Gber OKFF betragt; erforderliche Abweichungen sind in einem Bereich von 85 cm bis 105 cm zulassig.

5. Soweit bekannt, ist die Zweckbestimmung der baulichen Anlage, z. B. fur Blinde, Sehbehinderte, Gehdrlose und Horge-
schadigte, altere Menschen, Kinder, bei der Anwendung der Norm zu beachten. Fir Wohnungen fir Rollstuhlifahrer gilt
DIN 18025 Teil 1 mit der Anlage 7.3/1.

6. Abschnitt 1 der DIN 18025 Teil 2 wird von der Einfiihrung ausgenommen.

Pobd

Anlage 7.4/1
zur Richtlinie liber Flachen fiir die Feuerwehr
Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1 Zu Abschnitt 1
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen sind mindestens entsprechend der StralRen-Bauklasse VI (Richtlinie fir Stan-
dardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen — RStO 01) zu befestigen.

2 Hinweisschilder

2.1 Hinweisschilder flir Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift ,Feuerwehrzufahrt”, die Schilder fiir Aufstell- oder Bewe-
gungsflachen die Aufschrift ,,Flachen fir die Feuerwehr®.
Die Hinweisschilder fur Flachen fur die Feuerwehr mussen der DIN 4066 entsprechen; die Hinweisschilder ,Feuerwehrzu-
fahrt* missen eine Gréfe von mindestens B/H = 594/210 mm haben und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus er-
kennbar sein.
Flachen fur die Feuerwehr miissen eine jederzeit deutlich sichtbare Randbegrenzung haben.

2.2 Nach § 12 Abs. 1 Nr. 8 StVO ist das Halten vor und in Feuerwehrzufahrten unzulassig, wenn diese Zufahrten amtlich
gekennzeichnet sind.
Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im 6ffentlichen Verkehrsraum im Bereich der Feuerwehrzufahrt notwen-
dig, so muss das Hinweisschild "Feuerwehrzufahrt" von der zustédndigen Behdrde gekennzeichnet sein (amtliches Hin-
weisschild).
Anstelle des amtlichen Hinweisschildes ,Feuerwehrzufahrt” kann die zustandige Behorde die Aufstellung des Verkehrs-
zeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatzschild ,Feuerwehrzufahrt* anordnen (Schutzzone im Sinne von
§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO).
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Richtlinie iiber Flachen fiir die Feuerwehr
— Fassung Februar 2007 —

(zuletzt gedndert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009)
Zur Ausfihrung des § 5 HBauO wird hinsichtlich der Flichen fiir die Feuerwehr folgendes bestimmit:

1 Befestigung und Tragfihigkeit
Zu- oder Durchfahrten fiir die Feuerwehr, Aufstellflichen und Bewegungsflichen sind so zu befestigen, dass sie von
Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulissigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden kénnen.
Zur Tragfihigkeit von Decken, die im Brandfall von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden, wird auf DIN 1055-3:2006-03
verwiesen.

2 Zu- oder Durchfahrten
Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 m, die lichte Hohe mindestens 3,50 m betragen. Die lichte Hohe
der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen. Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf eine Léinge von mehr als
12 m beidseitig durch Bauteile, wie Winde oder Pfeiler, begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen. Winde
und Decken von Durchfahrten miissen feuerbesténdig sein.

3 Kurven in Zu- oder Durchfahrten
Der Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge wird durch Kurven in Zu- oder Durchfahrten nicht behindert, wenn die in der Tabelle den
Auflenradien der Gruppen zugeordneten Mindestbreiten nicht unterschritten werden. Dabei miissen vor oder hinter Kurven auf
einer Linge von mindestens 11 m Ubergangsbereiche vorhanden sein.

Tabelle -
Aubenradms der kKurve Breite mundestens
(i m) (in m)
10,5 bis 12 5.0
fiber 12 bhis 15 4.5
fiber 15 bis 20 4,0
fiher 200 his 40 1.5
fiber 40 bhis 70 32
ither 70 3.0
=1lm
080 m
1L10m
A
" =
Bild 1 -

= 1050 m

z21llm

4 Fahrspuren }
Geradlinig gefithrte Zu- oder Durchfahrten konnen aufierhalb der Ubergangsbereiche (Abschnitte 2 und 13) als Fahrspuren
ausgebildet werden. Die beiden befestigten Streifen miissen voneinander einen Abstand von 0,80 m haben und mindestens je
1,10 m breit sein.
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5

Neigungen in Zu- oder Durchfahrten 3

Zu- oder Durchfahrten diirfen lings geneigt sein. Jede Anderung der Fahrbahnneigung ist in Durchfahrten sowie innerhalb
eines Abstandes von 8 m vor und hinter Durchfahrten unzulidssig. Im Ubrigen sind die Uberginge mit einem Radius von
mindestens 15 m auszurunden.

Stufen und Schwellen
Stufen und Schwellen im Zuge von Zu- oder Durchfahrten diirfen nicht hoher als 8 cm sein. Eine Folge von Stufen oder
Schwellen im Abstand von weniger als 10 m ist unzuldssig. Im Bereich von Ubergidngen nach Nr. 5 diirfen keine Stufen sein.

Sperrvorrichtungen
Sperrvorrichtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind in Zu- oder Durchfahrten zuldssig, wenn sie von der Feuerwehr
geoffnet werden konnen.

Aufstellflichen auf dem Grundstiick
Aufstellflichen miissen mindestens 3,50 m breit und so angeordnet sein, dass alle zum Anleitern bestimmten Stellen von
Hubrettungsfahrzeugen erreicht werden konnen.

Aufstellflichen entlang von Auflenwéinden

Fiir Aufstellflichen entlang von Auflenwinden muss zusétzlich zur Mindestbreite von 3,50 m auf der gebidudeabgewandten Seite
ein mindestens 2 m breiter hindernisfreier Gelidndestreifen vorhanden sein. Die Aufstellflichen miissen mit ihrer der
anzuleiternden Auflienwand zugekehrten Seite einen Abstand von mindestens 3 m zur Auflenwand haben. Der Abstand darf
hochstens 9 m und bei Briistungshohen von mehr als 18 m hichstens 6 m betragen. Die Aufstellfliche muss mindestens 8 m iiber
die letzte Anleiterstelle hinausreichen.

Bild 2 Geliinde-

E B s — slrcﬂm:‘l fret
von Hinder-
nissen

| i)

2350m T 22m

=3 m bis £ 9 m bei Bristungshéhe = 8 m bis £ 18 m

2 3 m bis < 6 m ab Brilstungshdhe = 18 m
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10 Aufstellflichen rechtwinklig zu Auflenwinden

11

12

13

14

Fiir rechtwinklig oder annihernd im rechten Winkel auf die anzuleiternde Auflenwand zugefithrte Aufstellflichen muss
zusétzlich zur Mindestbreite von 3,50 m beidseitig ein mindestens 1,25 m breiter hindernisfreier Gelédndestreifen vorhanden
sein; die Geldndestreifen miissen mindestens 11 m lang sein. Die Aufstellflichen diirfen keinen gréferen Abstand als 1 m zur
AuBenwand haben. Die Entfernung zwischen der Aufienseite der Aufstellflichen und der entferntesten seitlichen Begrenzung
der zum Anleitern bestimmten Stellen darf 9 m und bei Briistungshohe von mehr als 18 m 6 m nicht iiberschreiten.

Bild 3

— £9m

/ <6 m ab Briistungshhe > 18 m

| 21,25m

z3.50m

21.25m
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Freihalten des Anleiterbereiches
Zwischen der anzuleiternden Aufenwand und den Aufstellflichen diirfen sich keine den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen
erschwerenden Hindernisse wie bauliche Anlagen oder Biume befinden.

Neigung von Aufstellflichen
Aufstellflichen diirfen nicht mehr als 5 v.H. geneigt sein.

Bewegungsflichen
Bewegungsfldchen miissen fiir jedes Fahrzeug mindestens 7 x 12 m grof sein. Zufahrten sind keine Bewegungsflichen. Vor und
hinter Bewegungsflichen an weiterfithrenden Zufahrten sind mindestens 4 m lange Ubergangsbereiche anzuordnen.

Bild 4

24 212m [ 24m
114 | \ I/ I/
[ 212m
Ubergangs- \J\ Ubergan
bereich bereich
2Tm
B |
N >7m
>3m :

Zu- oder Durchginge
Zu- oder Durchginge fiir die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m breit auszubilden. Fiir Turoffnungen und andere
geringfiigige Einengungen in diesen Zu-oder Durchgingen geniigt eine lichte Breite von 1 m.
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Offentliche Bekanntmachung

In dem Genehmigungsverfahren betreffend den Antrag
der Firma Hermann Steuber Miill-Container GmbH, Lie-
bigstrafie 82-84, 22113 Hamburg, vom 15. Oktober 2009 auf
Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum
Betrieb einer Anlage zum Umschlagen von Eisenbahn-
schwellen aus Holz und Beton ergeht folgender Genehmi-
gungsbescheid:

Nach §4 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz vor schid-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschiitterungen und dhnliche Vorginge (Bun-
des-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in Verbindung
mit § 10 BImSchG und §§ 1 und 2 der Vierten Verordnung
zur Durchfithrung des BImSchG (4. BImSchV) sowie Num-
mer 8.15 Spalte 1 des Anhangs der 4. BImSchV wird der
Firma Hermann Steuber Miill-Container GmbH, Liebig-
strafie 82-84, 22113 Hamburg, nach Mafigabe der gepriiften
Antragsunterlagen, unbeschadet der auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhenden Anspriiche Dritter, die
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer
Anlage zum Umschlagen von gefihrlichen Abfillen, auf die
die Vorschriften des Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer Leistung von 10 Tonnen oder
mehr je Tag in Hamburg-Mitte, Liebigstrale 81-83, Grund-
buchbezirk Hamburg-Mitte, Gemarkung Billbrook, Flur-
stiicke 1777 und 1825, erteilt.

Die Genehmigung ist mit Nebenbestimmungen (unter
anderem umwelt- und arbeitsschutzrechtlichen Bedingun-
gen und Auflagen) versehen und berechtigt zur Errichtung
und zum Betrieb einer Umschlagfliche fiir Eisenbahn-
schwellen, die mit Eisenbahnwaggons auf der angrenzen-
den Gleisanlage angeliefert und mittels Mobilkran auf Last-
kraftwagen umgeladen werden (Umschlaganlage mit einer
Betriebseinheit).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zuléssig. Er
ist innerhalb eines Monats nach Zustellung bei der Behorde
fiir Stadtentwicklung und Umwelt, Amt fiir Umweltschutz,
Abteilung Abfallwirtschaft, BillstraBBe 84, 20539 Hamburg,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Hinweise:

Der Bescheid wurde der Antragstellerin zugestellt.
Gegeniiber den iibrigen Betroffenen gilt der Bescheid mit
dem Ende der Auslegungsfrist am 22. Februar 2011 als
zugestellt. Nach der offentlichen Bekanntmachung kann
der Genehmigungsbescheid bis zum Ablauf der Rechtsbe-
helfsfrist von den Beteiligten im Sinne des § 14 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes des Bundes (VwWVIQG) schriftlich
bei der Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt, Amt fiir
Umweltschutz, Abteilung Abfallwirtschaft, Billstrale 84,
20539 Hamburg, angefordert werden (§ 69 Absatz 2 Satz 5
VwVIQG).

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheids und der
dazugehorigen Antragsunterlagen liegen vom 9. Februar
2011 bis zum 22. Februar 2011 wihrend der Dienststunden
zu jedermanns Einsicht 6ffentlich bei den folgenden Behor-
den aus:

1. Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt, Raum 1.015,
Billstrafie 84, 20539 Hamburg, montags bis donnerstags
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis
14.00 Uhr;

2. Bezirksamt Hamburg-Mitte, Zimmer 200, Klosterwall 6
(Block C), 20095 Hamburg, montags bis donnerstags

von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis
12.00 Uhr.

Hamburg, den 1. Februar 2011

Die Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt
Amtl. Anz. S. 303

Planfeststellungsverfahren
zur Verlegung der Kornweidenwettern im
Zuge der Erschlieffung des Schloperstiegs
»Neue Hamburger Terassen®

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Ham-
burg-Mitte (Vorhabenstriger), hat die férmliche Zulassung
fiir den vorgenannten Ausbau beantragt. Der Antrag beruht
auf §68 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Gegenstand
des Vorhabens ist die Verlegung der Kornweidenwettern im
Zuge der Erschliefung des Schloperstiegs mit Wohnbebau-
ung auf einer Linge von rund 150 m um bis zu 20 m west-
wirts in ihr ehemaliges Gewisserbett (Gewisserausbau-
mafBnahme). Bei den von der BaumaBnahme betroffenen
Flichen handelt es sich ausschlieflich um Flichen in
offentlichem Eigentum.

Die Planfeststellungsunterlagen, aus denen sich die
Details hinsichtlich Art und Umfang des Vorhabens erge-
ben, lagen bereits in der Zeit vom 18. Oktober 2010 bis zum
17. November 2010 im Bezirksamt Hamburg-Mitte 6ffent-
lich zu jedermanns Einsicht aus.

Die eingegangenen Stellungnahmen und Einwendun-
gen sollen mit dem Triger des Vorhabens, den Behorden,
den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen
erhoben haben, mindlich erortert werden. Der Erorte-
rungstermin findet am Mittwoch, dem 16. Februar 2011,
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nach einer halbstiindigen
Pause von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr im Bezirksamt Ham-
burg-Mitte, Raum 200, Block C, Klosterwall 6, 20095 Ham-
burg, statt. Nach der vorldufigen und unverbindlichen
Tagesordnung sollen von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr die priva-
ten Einwendungen und die allgemeinen (nicht priméir um-
weltbezogenen) Stellungnahmen der Behorden und Triger
offentlicher Belange, von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr die um-
weltbezogenen Stellungnahmen der Behorden erértert
werden.

Die Teilnahme am Termin ist freigestellt. Es wird gebe-
ten, einen giiltigen Lichtbildausweis mitzubringen. Die
Vertretung durch einen Bevollmichtigten ist moéglich. Die
Bevollmichtigung ist durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachzuweisen. Bei Ausbleiben eines Beteiligten
kann auch ohne ihn verhandelt werden.

Die Erorterung ist nicht 6ffentlich, da es sich nicht um
eine allgemeine Informationsveranstaltung, sondern um
eine miindliche Verhandlung im Sinne des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes handelt. Es werden allein die im Verfahren
abgegebenen Stellungnahmen und Einwendungen erértert.

Durch die Teilnahme am Termin gegebenenfalls entste-
hende Kosten (Fahrtkosten usw.) konnen nicht erstattet
werden.

Hamburg, den 3. Februar 2011

Die Anhorungsbehérde
Bezirksamt Hamburg-Mitte
— Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt —
Fachamt Management des 6ffentlichen Raumes
Wasser- und Planfeststellungsbehorde
Amtl. Anz. S. 303
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Offentliche Plandiskussion
iiber den Bebauungsplan-Entwurf Lurup 63

Der Planungsausschuss der Bezirksversammlung Altona
fithrt tber die beabsichtigte Planung fiir das Gebiet des
Bebauungsplan-Entwurfs Lurup 63 mit den Biirgerinnen
und Biirgern eine o6ffentliche Plandiskussion mit 6ffent-
licher Darlegung und Erérterung durch.

Detailkonzept Wohnungsbau

Im Anschluss an die 6ffentliche Plandiskussion wird der
betroffenen Offentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme
zum Wohnungsbau Detailkonzept gegeben, da dieser im
beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB genehmigt
werden soll. Die Planungsunterlagen sind dazu vom
17. Februar 2011 bis zum 17. Mirz 2011 montags bis freitags
im Fachamt fiir Stadt- und Landschaftsplanung im Techni-
schen Rathaus Altona, Jessenstrafie 1-3 im V. Obergeschoss,
einzusehen. In dieser Zeit kann die betroffene Offentlich-
keit Stellungnahmen schriftlich oder per E-Mail im Be-
zirksamt einreichen.

Gesamter Bebauungsplan

Nach der behérdeninternen Abstimmung wird der ge-
samte Bebauungsplan fiir die Dauer eines Monats 6ffentlich
ausgelegt. Termine und Ort werden rechtzeitig im Amt-
lichen Anzeiger sowie in der lokalen Presse angekiindigt.
Fiir die Dauer der Auslegung haben alle Biirgerinnen und
Biirger die Méglichkeit, den Planentwurf einzusehen und
— falls gewiinscht — sich erldutern zu lassen. Stellungnah-
men koénnen zu Protokoll gegeben oder schriftlich bzw. per
E-Mail im Bezirksamt Altona eingereicht werden. Die Plan-
unterlagen sind dann auch im Internet einsehbar.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: Littkamp,
Ost- und Siidgrenze des Flurstiicks 816, Nordostgrenzen
der Flurstiicke 2915 und 2918 der Gemarkung Lurup, Elb-
gaustraBBe und Luruper HauptstraBe (Bezirk Altona, Orts-
teil 220).

Mit dem Bebauungsplan mit der beabsichtigten Be-
zeichnung Lurup 63 werden folgende stidtebauliche Ziel-
setzungen verfolgt: Einerseits sollen planungsrechtliche
Voraussetzungen fiir eine Wohnnutzung und gemischt
genutzte Flichen geschaffen werden. Andererseits soll pro-
duzierendes, verarbeitendes oder lagerndes Gewerbe pla-
nungsrechtlich gesichert werden. In den Bebauungsplan
werden auflerdem das geschiitzte Kulturdenkmal Luruper
Hauptstrafie 106 und das erkannte Kulturdenkmal Luruper
Hauptstrafie 132 nachrichtlich iibernommen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 16. Februar
2011, um 19.30 Uhr in der Pausenhalle der Stadtteil-
schule Lurup, Luruper Hauptstrafie 131, 22547 Hamburg,
statt.

Anschauungsmaterial kann ab 7. Februar 2011 inner-
halb der Offnungszeiten des Zentrums fiir Wirtschaftsfor-
derung, Bauen und Umwelt (WBZ) des Bezirksamtes
Altona, Jessenstraf’e 1-3 (Technisches Rathaus), 22767
Hamburg, eingesehen werden. Auskiinfte werden montags
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, dienstags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
donnerstags 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr sowie am 16. Februar 2011 ab 18.30 Uhr am
Veranstaltungsort erteilt.

Hamburg, den 2. Februar 2011

Das Bezirksamt Altona
Amtl. Anz. S. 304

Aufstellungsbeschluss iiber den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Schnelsen 83

Das Bezirksamt Eimsbiittel beschlieft nach §2 Absatz 1
in Verbindung mit § 12 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2415), zuletzt gedndert
am 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585, 2617), den bestehenden
Bebauungsplan zu dndern (Aufstellungsbeschluss E 1/10).

Eine Karte, in der das Gebiet farbig angelegt ist, kann
beim Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirks-
amtes Eimsbiittel wihrend der Dienststunden eingesehen
werden.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: Konigskinder-
weg (Flurstiicke 7908 und 6938) — Siid-, West- und Nord-
grenze des Flurstiicks 6939 der Gemarkung Schnelsen.

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Schnel-
sen 83 sollen insbesondere die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen fiir eine Wohnbebauung geschaffen werden. Die
vorhandene Villa soll innerhalb einer parkartigen Griin-
fliche freigestellt bleiben.

Hamburg, den 20. Januar 2010

Das Bezirksamt Eimsbiittel
Amtl. Anz. S. 304

Widmung der Wegeflichen Fahrenkron
(Flurstiicke 9884, 10099 und 10112)
sowie Pezolddamm (Flurstiick 9883)

Nach §6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBIL. S. 41, 83) mit Ande-
rungen wird die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Bram-
feld, Ortsteil 515, belegene Wegefliche Fahrenkron (Flur-
stiick 9884), von der Abzweigung Berner Chaussee bis zum
Pezolddamm, mit sofortiger Wirkung fiir den Anliegerver-
kehr sowie die Betriebs- und Versorgungsdienste gewidmet.

Die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Bramfeld, Orts-
teil 515, belegenen Verbreiterungsflichen Fahrenkron
(Flurstiicke 10099 und 10112), vor den Hidusern Nummern
136 und 136 a, sowie Pezolddamm (Flurstiick 9883), gegen-
iber Hausnummer 1, werden nach §8 in Verbindung mit
§6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fassung vom
22. Januar 1974 (HmbGVBIL. S. 41, 83) mit Anderungen mit
sofortiger Wirkung fiir den 6ffentlichen Verkehr gewidmet.

Hamburg, den 27. Januar 2011

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 304

Verinderung der Benutzbarkeit
offentlicher Wegeflichen Minsbekkehre
(Flurstiicke 7758 und 1148 teilweise)

Gemif § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBI. S. 41, 83) mit Ande-
rungen werden die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Pop-
penbiittel, Ortsteil 519, belegenen 6ffentlichen Wegeflachen
Minsbekkehre vor den Héusern 10 bis 22 (Flurstiick 1148
teilweise) mit sofortiger Wirkung zusétzlich dem Radfah-
rer- und Anliegerverkehr, das Flurstiick 7758 mit sofortiger
Wirkung dem Anliegerverkehr gewidmet.

Hamburg, den 2. Februar 2011

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 304
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ANZEIGENTEIL

Behordliche Mitteilungen

Bekanntmachung

ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

L.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Offizielle Bezeichnung:

igs Internationale Gartenschau Hamburg 2013
GmbH

Postanschrift:
Pollhornbogen 18, 21107 Hamburg,
Deutschland

Kontaktstelle(n):

Bearbeiterin: Frau Mobhr,

Telefon: +49 (0)40 / 226 31 98-0,
Telefax: +49 (0)40 /226 31 98-99,
E-Mail: claudia.mohr@igs-hamburg.de

Weitere Auskiinfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Verdingungs-/Ausschreibungs- und erginzende
Unterlagen (einschliefflich Unterlagen fiir den
wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhiltlich bei:

anderen Stellen: siche Anhang A.II
Angebote/Teilnahmeantrige sind zu richten an:
andere Stellen: siehe Anhang A.III

1.2) Art des offentlichen Auftraggebers
und Haupttitigkeit(en)

Sonstiges: igs internationale gartenschau
hamburg 2013 gmbh

Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auf-
trag anderer 6ffentlicher Auftraggeber: Ja

ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
1I.1) Beschreibung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
igs 2013 — B 42 Wasserwelten, Mauern und Fun-
damente

11.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfithrung, Lie-
ferung bzw. Dienstleistung:

(a) Bauleistung

Ausfithrung
Hauptausfithrungsort: Hamburg
NUTS-Code: DE 600

11.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung:
Offentlicher Auftrag

11.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung: —

11.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaf-
fungsvorhabens:

Bodenmodulation: 6000 m3, Baustrassen: 800 m2,
Bodenabfuhr: 1800 m3, Schotterstopfsidulen: 490
m?2, Tiefgrindung mit Pfihlen: 36 Stick,
Stampfbetonmauern: 700 m, L-Betonmauern mit
Stampfbetonvorsatzschale (H bis 1,00m): 800 m,
L-Stein Fertigteilmauern in Sichtbeton (Hoéhe
2,00m): 110 m, Stahlgeldnder: S0 m

11.1.6)

11.1.7)

I1.1.8)
IL.1.9)
11.2)
I1.2.1)
11.2.2)
I1.3)

Gemeinsames Vokabular fiir 6ffentliche Auftrige
(CPV):

Hauptgegenstand: 45.21.12.20

Erginzende Gegenstidnde: 45.11.22.00 - 7
44.11.40.00 - 2
45.26.24.26 - 3
45.34.10.00 - 9

Auftrag fillt unter das Beschaffungsiibereinkom-
men (GPA): Ja

Aufteilung in Lose: Nein
Varianten/Alternativangebote sind zulissig: Ja
Menge oder Umfang des Auftrags
Gesamtmenge bzw. -umfang: —

Optionen: Nein

Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende
der Auftragsausfithrung:

Beginn: Mirz 2001
Ende: 31. August 2011

ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFT-
LICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFOR-

MATIONEN

II1.1) Bedingungen fiir den Auftrag

III.1.1)  Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Siehe Vergabeunterlagen

III.1.2)  Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedin-
gungen bzw. Verweis auf die mafigeblichen Vor-
schriften:
Siehe Vergabeunterlagen

III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der
Auftrag vergeben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmé-
chitgtem Vertreter(in)

II1.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auf-
tragsausfithrung: Nein

1I1.2) Teilnahmebedingungen

II1.2.1) Pers6nliche Lage des Wairtschaftsteilnehmers

sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in
einem Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalititen, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu iiberpriifen:

— Angaben, ob ein Insolvenzverfahren beantragt
worden ist oder der Antrag mangels Masse
abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan
rechtskriftig bestitigt wurde.

— Angaben, ob sich das Unternehmen in der
Liquidation befindet.

— Angaben, dass nachweislich keine schweren
Verfehlungen begangen wurden, die die Zuver-
lassigkeit als Bewerber in Frage stellen.

— Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung
von Steuern und Abgaben sowie der Beitrige
zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungs-
gemif erfiillt wurde.
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— Angaben, dass das Unternehmen bei der IV.3.2)  Frihere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Berufsgenossenschaft angemeldet ist. Ja, Vorinformation

— Angaben zur Eintragung in das Berufsregister . .
ihres Sitzes oder Wohnsitzes. Auslidndische Bie- Bekanntmachungsnummer mm ABL:

. ; 2010/S65-097014 vom 2. April 2010
ter haben vergleichbare Nachweise vorzulegen.

— Nibheres siche Vergabeunterlagen. IV.3.3)  Bedingungen fiir Erhalt von Verdingungs-/Aus-
) ) . . . schreibungs- und ergidnzenden Unterlagen bzw.

I11.2.2)  Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfihigkeit der Beschreibung

Anga!:)en 'und Formalititen, die erforﬂderhcl} Smfl’ Schlusstermin fiir die Anforderung von oder Ein-

um die Einhaltung der Auflagen zu tiberpriifen: sicht in Unterlagen:

- Benqnnung des Umsgtzes des Ur}ternehmens 24. Februar 2011, 11.00 Uhr
jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlos- . ] o
senen Geschiftsjahre, soweit er Bauleistungen Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Ja
und andere Leistungen betrifft, die mit der zu Preis: 19,— Euro
vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Zahl bedi d .

Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit an- "a ungsbedingungen und -weise:
deren Unternehmen ausgefithrten Auftrigen. Uberweisung des Kostenbeitrages unter Angabe

— Benennung von Leistungen in den letzten drei des Alftenzemhens OV-IGS-080/11 an folgendes
abgeschlossenen Geschiftsjahren, die mit der Konto:
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Empfinger:

— Niheres siche Vergabeunterlagen. Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt, ZVA,

. . . . Kontonummer 375 202 205, BLZ 200100 20,
II1.2.3)  Technische Leistungsfihigkeit Geldinstitut: Postbank Hamburg.

Angaben und Formalititen, die erforderlich sind, IBAN DE 2001 0020 03752022 05,

um die Einhaltung der Auflagen zu tiberpriifen: BIC PBNKDEFF200 (Ort: Hamburg).

— Angabe der Zahl der in .den letz.ten drei ab- Hinweis: Schecks und Briefmarken werden nicht
geschlossenen Geschiftsjahren jahresdurch- angenommen. Bei Bank- oder Postiiberweisun-
schnittlich beSChﬁftigten Ar'beitskriften geglie- gen bitte gleichzei[ig Anforderung an die
dqrt nach Lohr}gruppen mit gesondert ausge- Anschrift Anhang A II senden. Die Verdingungs-
wiesenen technischen Leitungspersonal. unterlagen werden nur versandt, wenn der Nach-

— Niéheres siehe Vergabeunterlagen. weis der Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte

I11.2.4)  Vorbehaltene Auftriage: Nein Entgelt wird nicht erstattet.
II1.3) Besondere Bedingungen fiir IV.3.4)  Schlusstermin fiir den Eingang der Angebote

Dienstleistungsauftrige bzw. Teilnahmeantrige:

II1.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem 3. Mirz 2011, 10.30 Uhr
besonderen Berufsstand vorbehalten: — IV3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur Ange-
I11.3.2)  Juristische Personen miissen die Namen und die botsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewihlte
berufliche Qualifikation der Personen angeben, Bewerber: —
die fiir die Ausfith der Dienstleist - . .
arlliwg;tlicl:; Selilrsl goﬁzrrll.g_ e Lienstieistung ver IV.3.6)  Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teil-
’ nahmeantrige verfasst werden kénnen: Deutsch
ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.3.7)  Bindefrist des Angebots:
IV.l) Verfahrensart Bis 31. Mirz 2011
IVL.1)  Verfahrensart: Offenes Verfahren IV.3.8)  Bedingungen fiir die Offnung der Angebote
IV.1.2)  Beschrinkung der Zahl der Wirtschaftsteilneh- 3. Mirz 2011, 10.30 Uhr
rng),rflileitzge?dneiéb_otsabgabe bzw. Teilnahme auf- Personen, die bei der Offnung der Angebote
g : anwesend sein diirfen: Ja, Bieter und Ihre Bevoll-
IV.1.3)  Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer maichtigten
im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: — .
L. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
1V.2) Zuschlagskriterien
IV.2.1)  Zuschlagskriterien: VL1 Dauerauftrag: Nein
Wirtschaftlich giinstigstes Angebot in Bezug auf V1.2) Auftrag in Verbindung mit einem Vorhaben
die nachstehenden Kriterien: und/oder Programm, das aus Gemeinschafts-
.. . mitteln finanziert wird: Nein
Kriterien Gewichtung
1. Preis 90 VL.3) Sonstige Informationen: —
2. Bauablauf 10 V1.4) Nachpriifungsverfahren/
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchge- Rechtsbehelfsverfahren

fihrt: Nei

uar an VI1.4.1) Zustindige Stelle fiir Nachpriifungsverfahren
1V.3) Verwaltungsinformationen Offizielle Bezeichnung:
IV.3.1)  Aktenzeichen beim 6ffentlichen Auftraggeber: Vergabekammer bei der

OV-1IGS-080/11

Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt
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Postanschrift:
Diisternstrafie 10, 20355 Hamburg, Deutschland
Telefax: +49 (0)40 /4 28 40-20 39

VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen:

Genaue Angaben zu den Fristen fiir die Einle-
gung von Rechtsbehelfen:

Gemifl §107 Absatz 3 Nummer 4 GWB ist ein
Antrag auf Einleitung eines Nachpriifungsver-
fahrens unzulissig, wenn mehr als 15 Kalender-
tage nach Eingang der Mitteilung des Auftragge-
bers, einer Riige nicht abhelfen zu wollen, ver-
gangen sind.

VI.4.3)  Stelle, bei der Auskiinfte iiber die Einlegung von

Rechtsbehelfen erhiltlich sind: —
VL5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
2. Februar 2011

ANHANG A
SONSTIGE ADRESSEN UND KONTAKTSTELLEN
D Adressen und Kontaktstellen, bei denen nihere
Auskiinfte erhiltlich sind
Offizielle Bezeichnung: —
II) Adressen und Kontaktstellen, bei denen Ver-
dingungs-/Ausschreibungs- und erginzende
Unterlagen erhiltlich sind (einschlie3lich

Unterlagen fiir den wettbewerblichen Dialog
und ein dynamisches Beschaffungssystem)

Offizielle Bezeichnung:

Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt,
Zentrale Vergabeaufsicht, Zimmer E 228

Postanschrift:

Stadthausbriicke 8, 20355 Hamburg,
Deutschland

Kontakstelle(n):
Telefax: +49 (0)40 /4 28 40 - 25 54
IIT) Adressen und Kontaktstellen, an die Angebote/
Teilnahmeantriage zu senden sind
Offizielle Bezeichnung:

Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt,
Zentrale Vergabeaufsicht, Zimmer E 231

Postanschrift:

Stadthausbriicke 8, 20355 Hamburg,
Deutschland

Kontakstelle(n): —
Hamburg, den 2. Februar 2011
Die Behorde fiir Stadtentwicklung und Umwelt 1;g

Offentliche Ausschreibungen
der Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg

Die Finanzbehorde Hamburg, Giansemarkt 36, 20354
Hamburg, schreibt die Bewachung der Dienstgebiude
Kapstadtring 1, 22297 Hamburg, und Sievekingplatz 3,
20355 Hamburg (Landgericht Hamburg), unter der Pro-
jektnummer 2010000124 6ffentlich aus.

Vergabeart: Offentliche Ausschreibung

Ende der Angebotsfrist: 2. Mirz 2011, 14.00 Uhr
Ende der Bindefrist: 15. April 2011
Ausfithrungsfrist: 1. Mai 2011 bis 30. April 2013

Uber das Online-Portal Hamburg-Service (gateway.
hamburg.de) konnen Sie sich fiir die elektronische Vergabe
registrieren und erhalten dort die Verdingungsunterlagen
kostenfrei.

Die Ausschreibungsunterlagen kénnen auch schriftlich
und gegen Voreinsendung von 5,— Euro an die Submissions-
stelle Finanzbehorde, Géinsemarkt 36 (Raum 100),
20354 Hamburg, Deutschland, Postbank Hamburg
(BLZ 20010020), Kontonummer 391336-206, unter
Angabe der Projektnummer 2010000124 und Ihrer
Anschrift angefordert oder montags bis freitags von
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr eingesehen oder erworben werden.

Hinweis: Bei der Abgabe seines Angebotes hat der Bie-
ter zum Nachweis seiner Zuverldssigkeit eine Erklirung
gem. § 6 Absatz 5 Buchstabe ¢ VOL/A abzugeben.

Hamburg, den 2. Februar 2011

Die Finanzbehorde
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Offentliche Ausschreibung / VOL

Die Justizbehérde Hamburg — Strafvollzugsamt V 14, Suh-
renkamp 100, 22335 Hamburg, Telefon: 040/4 28001 429,
Telefax: 040/4 28 001 464, E-Mail: Petra. Howe@justiz.ham-
burg.de, beabsichtigt die Neuvergabe der Lieferung von
Rollladen Vorbau-Fertigungselementen fiir den Werk-
betrieb der Justizvollzugsanstalt Billwerder, Dweerland-
weg 100, 22113 Hamburg. Die Vergabe findet im offent-
lichen Wettbewerb statt. Einreichungstermin ist der
2. Mirz 2011, 10.00 Uhr (Nummer: 0A V14/11/3/2011).
Vergabekriterium ist der Preis! Interessierte Anbieter kon-
nen bei der oben angegebenen Anschrift die notwendigen
Vergabeunterlagen schriftlich abfordern.

Hamburg, den 2. Februar 2011

Die Justizbehorde
— Strafvollzugsamt — 120
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Sonstige Mitteilungen

B Bekanntmachung
eines Offentlichen Teilnahmewettbewerbs
mit nachfolgender beschrinkter Ausschreibung
(gem. VOB/A § 3, Abs. 4.1)

hier: Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeantrigen

(Die nachfolgend aufgefithrten Ordnungsziffern
und die dazugehorigen Angaben beziehen sich auf
die VOB/A, § 12, Absatz 1, Nummer 2)

a) Bezeichnung (Anschrift) des Auftraggebers: Vergabestelle

Hamburger Stadtentwisserung,
Ausschreibungsstelle, Zimmer Nr. 837,
Banksstrafie 6, D-20097 Hamburg,
E-Mail: ralf. hense@hamburgwasser.de

b) Art der Vergabe:

Beschrinkte Ausschreibung nach Offentlichem Teilnah-
mewettbewerb

¢) entfillt

d) Art des Auftrages, Gegenstand der Ausschreibung:

Erneuerung einer Reinwasserpumpstation
e) Ort der Ausfithrung: Hamburg, Billhorner Deich 2

f) Art und Umfang der Leistung, Allgemeine Merkmale
der baulichen Anlage:

Los 1, Elektrotechnik:

Fir das Hauptpumpwerk 1 sind fir alle 5 Pumpen
(400 kW bis 1000 kW) die Steuerschrinke zu liefern und
zu installieren, inklusive Anbindung an das Leitsystem.
Eine vor Ort Steuerung iiber die Bedienelemente in den
Schaltschranktiiren ist zu realisieren. Fiir 3 Pumpen
(400 kW bis 1000 kW) sind die Transformatoren,
Frequenzumrichter, Zuleitungen und die Anbindung an
die Steuerung zu liefern, installieren und in Betrieb zu
nehmen.

Los 2, Anlagenbau:

Neben der Demontage der vorhandenen Rohrleitungen
(bis DN 1000) sind 2 Reinwasserpumpen zu deinstallie-
ren. Der Neubau besteht im Bereich Anlagenbau im
Wesentlichen aus der Erstellung der neuen Verrohrung
in Stahl-Rilsan (bis DN 1000) sowie der Lieferung und
Montage der zugehorigen Armaturen. Die Lieferung
und Montage der Pumpen ist nicht Teil dieser Aus-
schreibung.

g) Entfillt

h) Es konnen Angebote fiir ein Los oder fiir beide Lose ein-
gereicht werden.

i) Ausfithrungsfrist: Mai 2011 bis Mérz 2012

j) Nebenangebote: nur in Verbindung mit einem Hauptan-
gebot zuldssig.

k) Die Teilnahmeantrige sind zu richten an:

Hamburger Stadtentwisserung,
Ausschreibungsstelle, Zimmer Nr. 837,
Bankstrafie 4-6, 20097 Hamburg

1) Beitragshohe fiir Ausschreibungsunterlagen: kostenfrei

m) Teilnahmeantrige sind bis zum 17. Februar 2011 an die
unter Buchstabe k) genannte Anschrift zu richten.

n) Entfillt
o) Entfillt
p) deutsche Sprache
q) Entfillt

r) Sicherheiten: Gegebenenfalls Vertragserfilllungs- und
Mingelbeseitigungsbiirgschaft.

s) Zahlungsbedingungen: Gemifl BVB und ZVB von
Hamburg Wasser.

t) Entfillt

u) Verlangte Nachweise fiir die Beurteilung der Eignung
des Bewerbers:

Allgemein fiir beide Lose:

Nachweis spezifischer Erfahrungen im Trinkwasserbe-
reich bei laufendem Betrieb, Eigenerklirung gemif § 6
Absatz 3, Nummer 2d bis i VOB/A.

Nur Los 1, Elektrotechnik:

Erfahrung mit Frequenzumrichtern, Transformatoren,
Schaltanlagenbau im Bereich von 400 kW bis 1000 kW,
der S7-Technik und dem SCADA System WinCC. Eine
Referenzliste vergleichbarer Objekte (10 Stiick) der letz-
ten S Jahre mit Angabe der Ansprechpartner einschlief3-
lich Telefonnummer.

Nur Los 2, Anlagenbau:

Erfahrungen in der Erstellung von Verrohrungen (Stahl-
Rilsan) im Hochbau (kein Tiefbau) in der GréBenord-
nung DN 1000 sowie der zugehérigen Armaturen im
Trinkwasserbereich. Eine Referenzliste vergleichbarer
Objekte (10 Stiick) der letzten 5 Jahre mit Angabe der
Ansprechpartner einschlieBlich Telefonnummer.

v) Entfillt

w) Vergabepriifstelle:

Hamburger Wasserwerke GmbH,
Abteilung JW, Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg,
Telefax: 040/78 882418

Hamburg, den 1. Februar 2011

Hamburger Wasserwerke GmbH 121
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